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 سریزه          
نیت یزده کړو مع يتخنیک او يمسلک د ېک وختو ېدنږ ېله نیکه مرغه په د

ده او  ېرااړول هته خپله بشپړه توج تعلیماتو يعال يمسلک لیسو او يعال يمسلک

انستیتونه  ياو تخنیک ېلیس يیو یا دوه مسلک تر لږهلږ یی  ېپه هرولایت ک

 او –جوړونوتخنیکی  –له تخنیک  ېچ يد ېپوهیدل ېاو په د يد يپرانست

دنیا د  ېاو د د يکچه نه لوړیږ يښه وال ژوند د انسانانو د د پرته زراعت څخه

یو  . او ياړه لر ېپور جوړونې په تخنیک او ېاو اړتیاو ېژوند ټولی چار

 بنسټپورته ستونزو په  د ګرځيهم  لامل  بوختیا یر هیواد والو ته دزیات شم

کتابونو په تالیف او ترتیب پیل  يمسلک ماهم د خپل هیواد او هیواد والو لپاره د

 ېک ونووکټ وکتاب په دو ېداس سته یووله یوه کال څخه ور ېچو وکړ او هغه 

فلزاتو دکار په دکار په د ) میتا لوژی ( او بل یی  نېمواد پوه یی د یو ېچ

 مسلک د خاوندانو ته د ېاخیستن ېترتیب او ګټ اړوند پوهنه ) د کار پوهنه (

.  ئد ئتشریح په ډول جوړ شو واب ـــــ اوځتود  د سوال ــــــ یم يلپاره په نو

صنعتی  –شاګردانو  –محصلینو  –استادانو  يتخنیک کتابونه د يموړون

 ېګټ د ۍد دو يد يپه ساده ژبه لیکل شو ېته چماهرینو او د مسلک خاوندانو 

د  څو: هیله ده دا زما مسلک له  خاوندانو څخه  او د چمتو شويلپاره  ېاخستن

خاوندان په خپله او د مسلک  يوځزده کړو ته راو ګر يمسلک ههیواد والو توج

شي چې دازموینې ئ . هر استاد کولايته کتابونه ترتیب او ولیک ۍمورنۍ ژبه هغو

پوښتننې او ځوابونه په ډیره آسانې سره له نوموړیو کتابونو څخه ونیسې ، چې دا عمل د 

 ارزونې  لپاره هم چې ټاکلې ځوابونه لري دوخت دسپما او دارزونې دعدالت لامل ګرځي .

 

 .)ومن الله توفیق(                                   
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 سرلیکونه ) عنوانونه (

  ۵ -۹نه ......................................................................................دمواد پوهنې بنسټو

 ۵ـ ۴۱فکرونه او د کچ کولو واحدونه )مقیاس( ...................................................... تخنیکي 

 ۴۱ـ ۲۳............................................................................. د کار مواد او کومکي مواد 

 ۲۳ـ  ۲۳زینټر شوي مواد .........................................................................................

 ۲۳ـ  ۱۵.......................................... غیر اوسپنیز فلزي درانده مواد ..............................

  ۱۵ـ  ۱۴سپک مواد ..............................................................................................
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 ا   مواد پوهنه.

 ېلی چڅخه سر چینه اخړښتونووجاو  بنسټونواوی او فزیکی یله کیممواد پوهنه 

. ئڅخه دځانګړتیاوو  ، ترکیب اودموادوله جوړښتله  هغه عبارت  

  دموادپوهنې بنسټونه:  

.ېمیاوی اوفزیکی قاعدیک  

 ؟ دی ئیومواد اویا عنصر څه ش -پ 

عبارت له مواد  او یا  ې ،نه  ش ئکیدااو ویشل اوی تعا ملاتوپه واسطه نور تجزیه یدکیمې چ ئهغه ش -ځ 

 .عنصر څخه دی

 يد يهغه په فلزاتو اوغیر فلزاتو تقسیم شو ېچ  يڅخه زیات مواد پیژن ۴۱۱دنن ورځی انسان له   - پ

یاست؟اڅو غوره مواد اودهغوی لنډ سمبولونه وښله هغې جملې څخه   

 ( Pb  ( سرب )  Sn ) ي( قلع Znجست )  ( Al ( المونیم) Cu (  مس ) Fe فلزات:لکه اوسپنه ) -ځ 

 ( P س )سفورفا(  S ( سلفر )N ( نایتروجن ) C( کاربن )  H(   هاید روجن )  O غیر فلزات : آکسجن )

 (  Siسلیزیوم یا سلیکان )  

    ئدئ مخلوط څخه جوړ شوله د مسو او جستو  ېځکه چ ئداپه توګه : برنج یا ژیړ یو مواد یا عنصر نه شی کی بیلګې د

 ؟ يپه کوم نامه یادیږ يیا توک ېزر ۍ مواد یا عنصر کوچندیوه  -پ 

 اتوم  -ځ 

   يد يتعاملاتو په واسطه نه تجزیه کیدونک ي اتومونه دکیمیاو

 ؟ ئد ئیو اتوم په څه ډول جوړشو -پ 

  ئدئ جوړشو يځپر شاوخوا را ګرې نونوچه دهغاودالکترو  ېهغه د اتوم دهست -ځ 

. ئجود ددشمسی نظام جوړښت مو ې په جو ړښت ک ېدهغوې بلک يراغل يڅخه منځ ته ند ېکتل ېواحد ېاتومونه له یو  

   ؟ يتجزیه کول څه شی د ېدهست -پ 

  يوړ و ېد تجزی ېچ يش ئتجزیه کیدا ېاتومونو هست دهغو موادو د -ځ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 

 

6  
 

يی آزادیږانرژ تودوخيه دکچیوه زیاته  ېک په ترڅ کولو دتجزیه ېدهست  

دومره  ېلوکه تجزیه کودیوه کیلو ګرام یورانیوم پ يلیږبد يانرژبریښنایې سطه په د تولید دماشینو په وا ېهغه دقو ېچ

  .شي یدائجوړ یښنابر هن کیلواټ ساعت( میلو ۳۱پواسطه ) ېهغچه د يمنځته راځ يانرژدتودوخې 

 ېنفتو زیرمد ېک يپه راتلونک یږياستعماللاره له پاره همدا جوړولود بریښناد ېنوکومختللیو هیوادپرد د نیا په ډیرو  ې چ

ي.منځته راش يارزانه تمامیږ ېاو داوبو په واسطه چ لاره ېبا ید په همد جوړښت یښنااو د بر يکمیږ  

 ؟ ئدئ تعامل څه ش يیوکیمیاو -پ 

  ې سره منځ ته راش ځانګړتیاوومواد دنویو  ياونو بدلون وکړيمواد  يدهغه په واسطه اول ېیوتعامل چ -ځ 

      ئل دعم يامله سوځول یو کیمیاوې نو له همد يمواد منځته راځ يګاز يډیر نو ېکدسکرو په سوځولو :توګهبیلګې په د

 ؟ ئدئ عمل څه شي یوفزیک –پ 

  يوکړ بدلوناو موقعیت  بڼهیوه مواد حا لت،  دې دهغه په ترڅ ک ېیو عمل چ -ځ 

  يعواملو څخه حسابیږ يفزیکله کول او جګول   ينګرکول، آه ېموادو ویللکه د 

 ؟ ئد ئتر کیب څه ش يیو کیمیاو -پ 

  ئنسبت سره عبارت له ترکیب څخه د يمقدار  يپه ټاکل کول ياتومونو یو ځابیلو بیلا د –ځ 

(  O (او یو اتوم د اکسجن )  H2 هایدروجن ) ،اتومونو  ۳له  ېچ ئتر کیب د يپه توګه یو کیمیاو بیلګې( د  H 2 O وبه )ا

 ئ .د ئتشکل شو څخه

 ؟ کومې دي ېزر ۍتر کیب کوچن يدیوه کیمیاو -پ  

ما لیکولونه ځ .   

  ياساسی موادو څخه منځ ته راځ لهنو اتومو د ېچ

 ؟ ونه کوم ديحالت ېګون ېدموادو در -پ 

 جامد ، مایع ، ګاز  -ځ 

يواړه حالته ځانته غوره کړ ېدا در ېچ يش ئپه توګه اوبه کیدا بیلګې د  

 ؟ئد ئمخلوط څه شیو  -پ 

 . په آزاد مقدار سره دڅو بیلا بیلو موادو یو ځاي کولو ته مخلوط واېې –ځ 

 موادو يعصنو)مکول د نورو تیلو سره  يولو یو ځارپه تو ګه دپط دبیلګې يمواد منځ ته نه راځ ينو ېدهغه په ترڅ ک ېچ

یا دریخت قالبونو لپاره له میده شګې سره دمصنوعي سرش ګډول سره (   
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 ؟هد ئمه څه شدسنتیز کل -پ 

مواد  ېپه زړه پور ينویو ځای کولو څخه  لهموادو  بنسټزوکلیود ټاې چ ئعمل د يسنتیز هغه کیمیاو -ځ 

 . يلاسته راوړ

د  ینېځډولونه او لباس درختونوڅخه د ئله هغو ېمواد لاسته راوړو چ يمصنوع يشو نو ئپه وا سطه کولا ېدسنتیز دعملی

  .يجوړیږ يموادو پرز يمصنوع

 ؟ هد ئمه څه شلیز کلد انا  -پ 

 ي.موادو عبارت له انالیز څخه د بنسټیزوکیب تجزیه کول  دهغه په تر يدیوه کیمیاو -ځ 

  وموادو تجزیه کړي په اصل وي مواد دهغ ېترکیب يشو کیمیاو ئدانالیز د عمل په واسطه کولا

 ؟هد ئمه څه شدالکترولیز  کل  -پ 

دبریښنایې جریان په مرسته دهغه پر اصلي موادو باندې دکیمیاوي ترکیب تجزیه کول له الکترولیز  –ځ 

 څخه عبارت دي 

جزیه ت يعبارت له اکسجن او هاید روجن څخه د ېموادو چ بنسټیزوشی د الکترولیز دعمل په وا سطه دهغه په  ئاوبه کیدا

  ي .منځ ته راځې دیږپه نوم یاد الکترولیټ مس  دلص مس چه خا سطهاوپه  ېعملی ېخامو مسو څخه دهمدله    يش

 ؟ ئد ئڅه ش اوکسیدیشن -پ 

 سره دموادو یو ځای کیدل عبارت له اوکسیدیشن څخه دئله اکسیجن  –ځ 

ه او اوسپن ي دبیلګې په توګه مواد څخه د ودآکسجن یو ځای کیدل عبارت له  اوکسید د هغ دموادوسره په دی ترڅ کی 

  ي .اوکسید جوړو ي او داوسپنې سره یوځای ش اکسجن 

 ؟ همه څه شی دیدیکشن کلرد -پ 

عبارت له ي په وا سطه صورت نیس توکيد یوه بل  ېترکیب څخه چ ېداکسجن جداکول له یوه اوکسید -ځ 

 ئریدیکشن څخه د

  ي .ه بیلورولو سپه اضافه کبن کار برو څخه اکسجن دډ  يلرونکو معد ن ېاوسپن د ېپه لوړه کوره ک جوړونې داوسپنی د 

 ؟  ئآکسجن  څه شی د. پ 

   ئ.موجود د ېپه غټه پیمانه  په طبیعت ک چې ئبویه ګاز د ېخونده او ب ېرنګه ، بی ېآکسجن یو ب.ځ  

 يلرژوند امکان ن پرته له آکسجن څخه يلر  ېپه خپل ځان کنور  نباتات او، لرونکو ډبرو ډولونه ېاوسپن اوبه، د، هوا

  يآکسجن په خپله نه سوځبر سیره لو کارونو ددی ټو او يسوخت یا سوځول هم امکان نه لر
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 ؟ ئ هایدروجن څه شی د.پ  

 . ئخونده ګاز د ېبویه او ب ېرنګه ، ب ې، ب اور اخیستونکی یو .ځ  

اکسجن  په ډول د ترکیب د ياستعمالیږ په توګه ېزیرم ګاز د ئپرس شو ېله پاره په لویو بوتلونو ک ناو سو کولودولدینګ  

ي .نکی کنال ګاز  تشکلووورکو هوا سره ډیر انفجار یا د او  

 ؟ئ ید څه شی دابن او کسکار د.پ  

ي نا کاف د ېسوځولو په وخت ک کیبتاتو دتر کاربن او کاربنی  د ېچ ئدبویه ګاز ېرنګه او ب ېیو ب .ځ  

   ې .دخول څخه منځ ته راځ له  هوا

،چې په تنفس کولو سره دوینې سره کورویات له منځه وړي .کاربن ئ ګاز ډیر زهرین دئ نوموړ  

  ي .وجود لر ېدسلنګسر په ګازونوک ېنو کیپه انج ن په ګازونواو هم د سو ېاوکسید ګاز د روڼای

 ؟ئ کاربن دای اوکسید ګاز څه شی د .پ  

 سره دخول  له هوا  ي کاف کیباتو سره دتري کاربنکاربن او  د ېپه وخت ک ند سو ېچ ئهغه ګاز د .ځ 

  . يمنځ ته راځ

ه ګاز پ ئنو موړ ي همدا رنګه ړاور په مړه کولو کې استعمالیږي.  اما تنفس نا ممکنه کو ،ئ ګاز زهر داره نه د ئنوموړ

په  ين دیوه پړالیکی یلګیدل ېچ ي ،وجود لر ېکګانو څا ېپه بعض لید لپاره چمتو اوتو ممیز دشرابو د ېچ ېخانو کهغو زیر

ئ .ود دموج ېک يګاز په کوه ئنوموړ ېچ يمعلومیږ ېد الیکین د ګل کیدو په صورت ک ي .واسطه کوهی ته کښته کیږ  

 ؟ۍ  نژیزاب پیت يکوم تخنیکد اهمیت وړ  .پ  

  ؟ تیزاب ېسلفرو تیزاب او د ښور د تیزاب، ېلګما د .ځ  

  ي .عمل سره اکثره مواد له منځه وړ ې نو په د ي ،د ينکوکو يتیزاب ټپ ېچ دا

 ؟ ه څه شی د يالقل .پ  

 فلزاتو له اوکسایدونو سره داوبو ترکیب ته القلي وایي . د .ځ  

ه محلول پ يرنګونه د نوموړ ېفلزاتو غوړوالی او روغن .  ديکړ جوړمحلول څخه صابون  ينوموړله   يانسان کولی ش

   ي .له منځه وړ يپوستک ېماده ده چ ېنکوکو يهم ټپ القلی ي .واسطه پاکیږ

 ؟ي  ول منځ ته راځپه څه ډ همالګ .پ  

محلول په  غهبالاخره د دیا سره او  يالقل لهاو هم د تیزابو یو ځای کول  ېفلزاتو حلول په تیزابو ک د .ځ  

 .  لبدلوبخار 
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د  ېک ځایونو په ډیرو  ي .ته کیږکی پا همالګ هسخت کې په پایاو  ېلیږولو په واسطه په بخار بدشمحلول د جو ئموړنو

  . يلاس راځه تیزابو څخه پ لهمالګه د مسو او سلفرو  ېنوموړ ېچ يخطکشی لپاره د مسو ویتریول استعمالیږ

: ونه )مقیاس(واحد کولو  کچاو د  فکرونهتخنیکی   

 ؟ه مه څه شی دد کوهیزیون کل  .پ       

 ي موټی ساتل مواد یی متحد او یو ېچ قوه ده ي اتحادیوه  منځ دمالیکولونو ترموادو  کوهیزیون یوه د.ځ  

 .ي د

    . يد موادو استحکام زیات د ه کچه په همغ ي و  د قوه (زیاتاتحا کوهیزیون  ) د ېچ کچهه هره پ

 ؟ ۍڅه پوهیږ ېلاند ېد ادهیزیون تر کلیم .پ  

 . ده عبارت له ادهیزیون څخهقوه جذب  لیکولونو تر منځ دموادو د ما بیلا بیلو د .ځ  

نګ په کاغذ ر لیکلو ښلی د ن ېشیر په تخته پورلکه تبا ي .په نوم هم یادیږ ېقو د ده ګې(ن)چسپښلولوند ادهیزیون قوه د 

ي .هیزیون قوه لرډیره لوړه د اد ېک ښ شیره په ټیوبونوید سر ،ېرنګ په دیوال پور ي، روغنېپور  

 ؟ ئایکسپانزیون څه شی د .پ  

   ی .عبارت له ایکسپانزیون څخه د يپه کم وخت کی  ځانته پراخوالی ورکو ېچ خپریدل یوه ګاز  د .ځ 

وهیزیون دایکسپانزیون قوه برعکس د ک يته رسیږ ېبرخ ېهر ېخپل ځان او د کوټ ې خپرويپه وخت کې شعاو يدروڼای

ده. ېقوواحد   

 څه شی دی؟)مقیاس ( حد او کچ کولو وزن د د .پ  

 ( KP کیلو پونډ ) .ځ  

ي .منځ ته را ځ ېپه ترڅ ک ېجاذب د ېد ځمک ېقوه ده چ ېنکوعمل کو خواتهکښته  يوزن یوه عمود  

 ؟له ځه شي نه عبارت ده دیوه جسم  کتله  .پ  

  ي.وی څخه جسم منځ ته راغل وله هغ ېچکچه هغه  ومواد د .ځ  

ګراد  ېد سانت ېدرج ۱ ېمکعب اوبو د وزن سره چمتر ېیسد د یوه  ېچ  ،ئ ( د K g )واحد کیلو ګرام  د کچ کولو ېدکتل

 ي .برابرد  يلرو تودوخه

 وزن څه شی دی ؟ ئځانګړموادو  د   .پ  

 . واحد کتله ده کچ کولو موادو دوزن د د .ځ  
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کیلوګرام  ۴۵،۳وزن  ئځانګړدو د فولا بنسټ يپه د ېچ يمکعب ښودل کیږمتر ي پر دیساو هغه همیشه په کیلوګرام  ېچ 

. مکعب دهرمت ي پر یوه دیس  

 ؟ۍڅه پوهیږ ېعنوان لاند یوه جسم دوزن تر د .پ  

 مکمل حجم وزن . د توکيیوه  د .ځ  

کیږي  يمه ګزارعلا مکعبمتر همکعب او میګا پونډ پمتر يدیس پهپونډ  مکعب ، کیلومتر ېپونډ په سانت ېچ يش ئوزن کیدا

. 

 ؟ي کیږکچ کیږي مایعاتو او ګازاتو فشار  حد سره دوا  په کوم کچ کولود .پ  

  (a t په اتموسفیرسره ) .ځ 

هم  يوارد و متر مربع مساحت ېپه یوه سانت ېیو کیلو پونډ ګازات او مایعات ی ېچ ئاتموسفیر هغه فشارد ېپه تخنیک ک

  ي .متره جګو ۴۱او اوبه په یوه نل کی  ه متر يمل ۵،۳۲۵ سیمابې په یوه نل ک  دغه فشار

 ؟ ېسطه معلومیږپه وا  يآل ېیا نورمال فشار دکوم يهوا عاد د .پ 

 بارو متر په ذریعه . د.ځ  

ې .متر سره ښی ليپه مې نل ک ېسیمابو فشار په شیشه ی د ،بارو متر  

 ؟ۍ څه پوهیږ ېفشار ترعنوان لاند لوړ  د.پ 

 .زغملی شي  ېفشارک يپه مقابل دعاد ېی ۍیوه ټانک ېهغه فشار چ .ځ 

 ؟ يکیږ کچپواسطه  ي څه ش فشار د ونومایعاتو او ګازد  .پ 

 پواسطه.  مترمانو د .ځ 

ي .ږکیکچ  ېموټر  په ټایرونو ک او د ېک ۍ، دفشار په ټانکې کنو مانو متر په واسطه د آکسجن په بوتلو دفشار  

 ؟ ياړه لر ېپور يپه څه ش قوه پورته تګ  یوه جسم د د ېک په مایعاتو .پ 

پر  ېاو مایعات ی ی وي جسم اشغال کړ ، ځای يهغو د ېچ ې اړه لري ،هغو مایعاتو په وزن پور د.ځ 

  ي .و يشاه تمبول

لامبو وهې .سر  ردمایعاتو پ يوزن څخه کم و لههغه په شاه تمبول شویو مایعاتو  یوه جسم وزن د که چیری د  

 ؟ۍ فشار په نسبت یا اړوند څه پوهیږ دد ګاز  او ېګاز د زیرم د .پ 
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 ي لوړیږفشار  کچهپه همغه  ي ،حجم کمیږ  یرمېد ز ېچ کچه په هره ،  يو ه ثابت تودخه  ې که چیرځ . 

 ۴۵۱ ۍټانک دا او ياتموسفیر و ۴۵۱ ېاو فشاری يلیتره حجم ولر ۲۱۱۱ ۍد اکسجن یوه ټانک ي په توګه که چیر بیلګې  د

ي .ځله لوړیږ ۴۵۱ ېنو فشار ی يلیتره  کیږ ۱۱ ېچ يش ۍکوچن ېځل  

  ؟ۍ هیږمو تر منځ څه پوکل مقدار د د ۍګرم او د ېد درجتودوخې  د .پ 

 د کیږی. کچ ګراد سره  ېاو په سانت ي لت بیانوحا یخنۍ او  ۍرجه دیوه جسم دګر مد تودوخې د .ځ 

کچ سره  يهغه په کیلو کالور ېچ يبیانو ېمقدار په یوه جسم ک ۍرمګ نسان دا ېتر عنوان لاند ۍګرم

 ي .کیږ

   ي. جلا فکر وش یې بل څخه باید یو د بنسټ  ي نو په د ي ،بدلیږ ې همیشه په خپل منځ ک ېکلم دوه  دا

 ؟ رامنځته کیږي نونه ولڅه بد ېسره په جسم ک تودولویوه جسم په  د.پ 

 .  يخواته لویو ېنوموړی جسم خپل ځان هر.ځ 

   ي .کمیږ ېاو وزن ی يجسم حجم لوییږ يد نوموړ بنسټ  يپه د

ې ونیول ش ېک پامیوه جسم انبساط اوانقباض باید په  د ېچ ۍنومونه واخل بیلګو ځینود  ېپه تخنیک ک .پ 

 ؟

په  په سلمه کې ،ض د انقبا ېک درجه ، دریخت په لویو مودیلونو د تودوخېتو آلا د کچ کولو دځ  . 

،دپیشتون او سلنډر تر  برابرولسوارک د چال  لپاره د ولو ک ځیګ خراطېاږدو میلو د د ېخراطی کولوک

   منځ چال

ي .ونیول ش ېکپام  په باید  دو تګلارو سرهاړون ې دساط په تخنیک کانب تودوخېد کبله  ېله همد     

 ؟ وښیاست ېحسا کچ کولونورو ترمومیترو د  سیمابو او د .پ 

ځ  . د سیمابو عادي ترمومیتر  له منفې   ۲۱ درجو د  ０

ګراد  ېسانت د ودرج ۲۱۱څخه تر مثبت  ګراد ېسانت

ې .پور  

ېګراد پور ېسانت د ودرج ۳۵۱څخه تر مثبت  ۲۱ ېمنف میتر لهسیمابو ترمو وی دشډک  ۳  

د وین ګیست ترمومیتر له منفې ۴۱۱ څخه تر   ０

ې .سانتی ګراد پور درجی د ۳۱مثبت   
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غلطه  کچه او  ېسیماب جوش وکړ ېچ ي نه پریږد ي ،و يسطه ډک شود ګاز په وا ېپه آخر ک ېمیترونه چهغه ترمو

ې .وښی  

 ؟ي کیږ کچ په واسطه  يدڅه ش ېدرج ېلوړدتودوخې   .پ 

 سطهګر مخروطونو په واځی ېکومک په واسطه ، پیرومتر او یا د نو میترومقاومت ترمویښنایې بر د .ځ 

  ي .سب دله پاره منا تودوخې ېلوړلات دآ واټنیزپیرو متر  امتر یښنایې او برمیتر مقاومت ترمو یښنایې یدبر

 ؟ه د ي( څه ش Kcal ) يیوه کیلو کالور .پ 

درجه یوه ګراد  ېد سانت ېفشار ک يپه عاد هوا دبو لپاره یوه کیلو ګرام او د ېچ کچههغه تودولو  د .ځ  

 ې .کړ ېتود

تودیږي . ېګراد پور ېدرجو دسانت ۴۵۴۵څخه تر  ۴۱۴۵د کیلو ګرام اوبهته رسولو لپاره یودقیق سر کارد يد د  

 ؟ ۍڅه پوهیږ ېعنوان لاندتر  ېتودوخ ځانګړېموادو د  د.پ  

ې لپاره په یوه درجه د سانت تودولویوه کیلو ګرام موادو د  په  ېچ شمیر کچې ېد ټاکل يکیلو کالور د .ځ  

  ي .ګراد مصرفیږ

 

 چې ېحال ک يپد تودوخه يلورلپاره یوه کیلو کا تودولوکیلو ګرام د  هیو د بهاو يلر تودوخه ځانګړي هبه لوړواو افلزات کم 

 ۲ګرام فولاد په ګراد یا یو کیلو  ېکیلو ګرامه فولاد په یوه درجه دسانت ۲ تودوخې يشو په یوه کیلو کالور ئلامونږ کو

  . وکړ تاودهګراد  ېدرجی د سانت

 ؟ ۍهیږڅه پو ېعنوان لاندتر (ېکیدو ) دزوبان درج ېموادو دویل د .پ 

ورکړو له جامد حالت څخه   تودوخه هزیات ېچ يله دبی یې یو کیلو ګرام مواد ېچ تودوخې کچههغه د .ځ 

 . يړوپه مایع حالت وا

  ي.لر اړتیاته  تودوخېي کیلو کالور ۴۱په اوبو بدل شی نو او  حالت کې وي جامد ېیخ لپاره چ  یوه کیلوګرام د بنسټپه دی 

 ؟  ۍڅه پوهیږ ېعنوان لاندتر ېد درج تودوخې بخار د د.پ 

ي ورکړو او یا عاد تودوخه هزیات ېچ يله دیوه کیلو ګرام مایع لپاره بی چه د کچه تودوخهګرمی هغه  د .ځ 

 ي .دګاز حالت ته واړوورکړو  بدلونته فشار 

ته  تودوخې يکیلو کالور ۵۲۹ يګراد په ګاز بدلیږ ېېسانت د ېدرج۴۱۱په  ېچ ېک هوا یو کیلو ګرام اوبه په ثابت فشار د

  ي .لر اړتیا
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 ؟ ئدرجه څه شی د ویلې کیدو موادو د د .پ 

  ي .هغه په واسطه یو جسم د جامد حالت څخه مایع حالت ته واوړ د ېچ تودوخې دهغه درجه ځ . 

ګراد  نتېد سا ېدرج ۲۹او سیماب په منفی  درجه په صفر اوبه   درجو په شاو خوا کې،  ۴۳۱۱درجه د  ویلې کیدو د چدنو د

   ي .یع دما

 ؟ هجوشولو درجه څه شی دتودوخې د د .پ 

نو مواد دوباره  يکم ش تودوخهاو که لږ څه  يسطه مواد جوشیږهغه په وا د ېچ تودوخېهغه درجه د .ځ 

  ې .مایع حالت ځان ته نیس

 ځینود  ېمایع منځ ته راځ ېهغه په ترڅ ک د ېهوا چ هغه فشار د ياړه لر ېپورهوا په فشار  دتودوخې کچه  دجوش د 

په همواره ځمکه  ېحال دا چ  يګراد جوشیږ ېدسانت ېدرج ۴۱به په او يمتره و ۱۴۱۱یی  لوړ والې ېچ ېک غرونو په سر

    ې .ګراد صورت نیس ېدرجو دسانت۴۱۱کار په  دا ېک

 ؟ ۍهیږڅه پو ېلاند ېمګرمی دهدایت تر کل موادو د د .پ 

 لیګدوي .نورو ته  ېاویا ی ېنیس تودوخهځان ته کمه او یا زیاته  ېچ ځانګړتیا دهموادو هغه  د دا .ځ 

ئ .د يهاد تودوخېښه او یا خراب د ېچ يپیر لرتو ځانګړتیاموادو ترمنځ دا  د کبلهله همدی   

 ؟ ۍواخل ېمونه ینو  ئد يدها تودوخېد توګه ښه  ېهغه مواد چ.پ 

    . مس او المونیمځانګړې ټول فلزات ،  .ځ 

  ي .استعما لیږ ېپه نلونو کاوغټې د لیګدونې ګر می ، د  ګانو او  وپه کاو کولولحیم  ه مس دکبل ېله همد

 ؟ئ کوم د يد هدایت ښه قابلیت نه لر تودوخې د ېهغه مواد چ.پ 

 ونه زټول ګا بر سیره پر دي بوس   - کاغذکارک د – (اسبست)  – ېلرګ –کاغذ  – وریښمن – ۍوړ .ځ 

   ئ .نه د يهاد یخنۍاو  تودوخېاو هوا د 

ې کارول کیږي .ک ئپه مخنیو  یخنېاو  تودوخې مواد د ئنوموړ  

 ؟ يد ېکوم ېمعتبری سرچین تودوخې د.پ 

لاس  ېاتومونو د تجزیی په ترڅ ک د ېچتودوخه اوهغه  – بریښنایې تودوخه –سوځونکی مواد  –لمر  .ځ 

 ي .ځته را
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 يد يلټړ ېع پوره شعاپ رلم له د اتوم تجزیی څخه دبی ېچینسر ېنور د تودوخې چینه ده او همسر  زوروره تودوخېلمر د 

بهیر .بو او تودولکه سکاره او د   

 ؟ ۍڅه پوهیږ ېلاند کچېتر تودوخې ځانګړيیوه مواد د  د.پ 

دا  ېک ونواو په ګاز يځرالاس په   ېک سوځولو پورهپه  ویوه کیلوګرام مواد د ېچ کچههغه  تودوخې د.ځ 

 .ي حسابیږ ېیوه متر مکعب په سوځولو ک د کچه

 دوخېتو همیشه د کېسوځولو په  ې.ځکه چ ئاخیستل کیدا يګټه نه ش په سلو کې  ۴۱۱کچې څخه له ټولې تودوخې  د عملآ 

ي .ضایعات منځ ته راځ  

مواد: ياو کومک مواد دکار  

 فولادالف: اوسپنه او 

 ؟ يد مېکو  ېډبر ېوړ اوسپنه لرونک اهمیت د .پ 

ډبره او  ېاوسپنه لرونک ينصوار -ډبره ېاوسپنه لرونک رنګه روس –ډبره  ېمګنیت اوسپنه لرونک.ځ 

 . ډبره ېشپات اوسپنه لرونک

د  ېافغانستان ک نیکه مرغه په  . له يرسیږ ېپور سلمې  ۳۱ سلمې څخه تر  ۲۱ سلمه لهاوسپنی  د نوموړیو ډبرو د ېچ  

 ي .په لوړه پیمانه پیدا کیږ ېسلسله کپه  غرونو  کشهندود او  افغانستان ) بامیان( منځنېپه  ېډبر سلمې ېلوړ

 ؟ ياوسپنه لرونکو ډبرو مخته چمتوکول د څه لپاره د د.پ 

 . يلپاره مخته تیاریږ (ېکور لوړې)هغه د .ځ 

او  ته زیاجوړونه  ېداوسپن   بنسټ يپه د ېچ یسورت کیږ ېډبر ېاوسپنه لرونک ې سلمېد لوړ ېک ېتیار ېپه نوموړ

 ې .تمامیږ ياقتصاد

 ؟ ۍهیږڅه پو ېعنوان لاندتیارولو تر مخته د .پ 

 . زیرمه کولګډه ول همدا رنګه  -مینځل -سورت کول –د ډبرو میده کول .ځ 

 ي .ش ټولهژر   بیخ ته  ېپه آسانی مایع او د کور ېډبر سلمې ېاو یا لوړ سلمې ېکم ېچ يد ېاړین ېهمدا تجرب

 ؟ يیږپیښیڅه  ېک پړاومیده کولو په ډبرو د د.پ                          

 ي .څخه بیلیږاو غبار سره له ګرد  واسطه پهدفشار هوا  میده اود ېډبر .ځ                         

 یږی ؟پیښیڅه  ېک پړاوسورت په  د .پ                         
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 . ډبرو بیلا بیلوبیلول اویا یوځای کول د  .ځ                        

 یږی ؟پیښیڅه  ېک پړاومینځلو په  د.پ                          

 . ټوټو له منځه وړل نوخټی او خاوری د.ځ                         

          ي .آهنروبا په واسطه کیږبریښنایې ټوټو بیلول د د اوسپنه لرونکو ډبرو او غیر اوسپنه لرونکو          

 ؟ ېووه ېچه زنګ ی ياو انباریږ زیرمهولی  ېډبر ېاوسپنه لرونک.پ 

 ې خلاصه ختیزابو څ د کاربن د او –د سلفرو تیزابیت  –له رطوبت  ېلپاره چ يد د.ځ 

 . شی

 ېپه وخت ک د ډکولو ېد کور ېچ  يکمیږ ېپورکچې   يیوتر دروند والیرطوبت په فرار سره د ډبرو د

  ې .تمامیږ يلږ څه اقتصاد

 یږی ؟پیښیڅه  ېکپړاو زینتر په  د.پ 

ه پ ېچ يورکول کیږ تودوخهلازمه ته  او پودر ډوله اوسپنه لرونکو ډبرو يمیده شو.ځ 

  ي .ځان ته غوره کړ بڼهټو د ټو ېترڅ ک يد

د اضافی موادو په  ېکوره ک لوړهوروسته په  ېچ يورسره یو ځای کیږچونه هم  ېک پړاودزینتر په 

  ي .تشکل کی مهم رول لر

 ؟ يکوره په کومو موادو سره ډکیږ لوړه .پ 

 يعبارت له چون ېمواد چ ېکیا کوم يد کوکس سکاره او اضاف ېډبر ېاوسپنه لرونک. ځ

  ي .اچول کیږ ېکوره ک لوړهپه  يڅخه د( لو میت ډو)او 

او بیا دکوکسو سکاره په  ېته اچول کیږ ېکور ېجګ یسره ګډیږمواد  ياو اضاف ېډبر ېاوسپنه لرونک

 ي .ډکیږ پوړ په  ړېله سره پوتیب کوره تر ېپه همد ېچ  يډول اچول کیږ پورې

 ؟ي د موادو په حیث د کوکس سکاره استعمالیږ ونولی د س .پ 

مقاومت  – ېوړ سور ادتیالکه سلفر  د يکوکس سکاره له مضره موادو څخه آزاد د د.ځ 

  ي .لوړه درجه لر تودوخېاود 

 ېخام برو سکاره چه دکوکس له مضره برخو څخه لکه د ډ ېپه وخت ک جوړونېسکرو د  کوکس د د

  . يصافو يمضر د ېک جوړونېپه  ېاوسپن

 ؟ يکوم مرام لپاره د موادو اچول د ېد کومک ېکوره ک لوړهپه  .پ 
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آسانه او په  ویلې کولغو ده ویلې کیږيسره  ېپه سخت ېډبرو هغه مواد چ ېد معدن.ځ 

 ځانګړې  فضله موادو د ی او دځسر ګرپر ېد مایع اوسپن ېچ يلوبد ېفضله موادو سره ی

  ي .څخه خارجیږ ېله کور ېله لار ېخول

څخه نا ممکن  ېله کور ېبه ی ېمایع اوسپن رجیدل دوه او خا يکوری خوله بنده کړ ه دپهمدغو موادو 

 ي .رجیږڅخه خا ېکور د ېد فضله موادو له لار او  ځيسر ګرپر ېوو . هغه د اوسپن ئکړ

  ؟ ي لر دندهماشین څه  ېهوا ګرم کونک د.پ 

 ېو خوا کګراد پرشا ېسانت درجو د ۴۱۱هوا تقریبآ دن د سو ېکور ماشین د ئنوموړ.ځ 

 ي .مواد سپمیږ نسو د کچهاته زی دی کار په واسطه یوه د ېچ يته داخلو ېاو کور توده

 ؟ يځتعاملات منځ ته را يکوم کیمیاو ېکوره ک لوړهپه  .پ 

بن په اضافه او د کار يکو د معدنی ډبرو څخه آکسجن جدا ېد ریدیکشن عملیه چ .ځ 

 ي .کولوسره خامه اوسپنه  منځ ته راځ

 ېخام همدا د ېټیټوی چسانتی ګراد ته را ددرجو  ۴۲۱۱د ویلی کیدو در جه  ېکاربن استعمال د اوسپن د

  ي .ن منځ ته راوړد استحصال امکا ېاوسپن

 خامه اوسپنه په څو ډوله ده ؟ .پ 

 سپین رنګه خامه اوسپنه. –رنګه خامه اوسپنه خاورین .ځ 

مقطع تاریکه او په  ېاوسپن خاروینېد  ېمیږی چمقطع څخه معلو يشو ېد مات ېاوسپن ېخام دارنګونه د

 ي .میږلا داره معلومقطع نقره یی ج ېاوسپن ېد سپین ېمقابل ک

 ؟   ئد ېپیر په څه کدمقطعی د رنګ تو ېاوسپن ېخام د.پ 

 ېبل کپه مقا او يکیب لرد سلیکان یا سلیزیون تر کچهاوسپنه یوه زیاته  ورینهخامه خا.ځ

 . يلریا منګانیزم منګان  کچهخامه سپینه اوسپنه یوه زیاته  ېی

منځ کریستالو تر د  ېبن د ګرافیت په ډول د اوسپنکار ېد سړیدو په حالت ک ېسلیزیوم یا سلیکان د اوسپن

 ي .منځ ته راوړ ېکاربن په خامه اوسپنه ک ېمنګان کاربن په قسم د سخت کونک ېاو په مقابل ک يتشکلو

 کړو  ؟ تولید او وسایل جوړڅخه  ېاوسپن ېله خام ېچ ئلاکو ولی نه شو.پ 

 يلر يد ېپور سلمې ۱څخه تر ۲له  ېکیب چد کاربن تر کچههغه یوه زیاته ې ځکه چ. ځ

 مضر مواد لا بیلا بیل کچهیوه زیاته  يده او برسره پر د ېدونکېکبله سخته او مات ېله همد

  ي .لر ېاوسه پورتر
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  ځي .وروسته د استمال وړ مواد ګر پړاوونو یا نورو  تر صافولو

 ؟يخامه اوسپنه د څه لپاره استعمالیږ ورینهخا.پ 

 .  برخه ده بنسټیزیو  لپاره  جوړونې خاورین رنګهد  نودخامه اوسپنه د چ ورینه خا.ځ 

ریخت د د  ېچ يبخښور ځانګړتیا کیدو  يویل  ۍته د نر ېاوسپن ورینهسلیزیوم یا سلیکان ترکیب خا د

 ئ .سب دلپاره خورا ښه منا موخو

 ؟ يسپینه خامه اوسپنه د څه لپاره استعمالیږ.پ 

 . يڅخه فولاد او د تیمپرچدن لاسته راځ ېاوسپن ېخام ېله سپین.ځ

کاربن لوړ ترکیب یی باید کم د  ېاړین دی ځکه چ پړاوونهلپاره نور  د صافولو ېاوسپن ېخام ېسپین د

 .ورس فلکه سلفراو پاس يش هورک ېاو یا سل په سلو ک هرا کم ېی کچه او د مضره موادو  يش

شین په څخه دما پړاوونوپخوا له نورو  ېلت کحا سپینه خامه اوسپنه د مایع په يول.پ 

 ؟ يعه ښه ګډه او میکس کیږیذر

 .  يصاف او منظم مواد منځ ته راش ېچ ېامکان په صورت ک د.ځ

دی لپاره  د يوپیر لرپه خپل منځ کی ت يڅخه په څو ځلو لاسته راځ ېکور لوړېد  ېهغه خامه اوسپنه چ

  ې .لت کد مایع په حا یی یعهاو منظم جنس لاسته راوړو د میکس د ماشین په ذر يمساونسبتآ  ېچ

پورې  کچې يکیب هم تریود سلفرو تر ېی ېترڅ ک يپه د ېیع ساتو چما ېی ېاو له ډیره وخته پور ووګډ 

  ي .کمیږرا

   ؟ي ضله مواد د څه لپاره استعمالیږف ېکور لوړېد .پ 

او د سمنتو ؟  وړیوفضله  د -فضله ډبرو د -د قطار ېداوسپن – جوړولوسرک  د.ځ 

 .يلپاره استعمالیږ جوړونېد

 ئ .محصول د ېفرعاهمیت وړ ډیر د فضله مواد یو ېکور لوړې د

 ؟ي استمالیږ ېګشیت ګاز په کومو ځایونو ک .پ 

په ګاز  ېانجینونو لپاره چ يقو د ېکوره ک لوړهماشین لپاره په  ېګرم کونک هوا د د.ځ 

 شینو او د کوچنیو ویلی کونکو کورو لپاره . د بخار د ما ينیږسره چالا

 ند سو او يشسره لاسته را په ارزانه توګه یښناد هوا فشار او بر يش ئسره کیدا مرسته دګیشت ګاز په  

 ي .ش تودهڅخه  ېکور هغه په واسطه پخوا له دخول د د ېکوره ک لوړههوا په 
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 ؟ ئچدنو دلاسته راوړلو لپاره اړین د کوم خام مواد د.پ 

اود فولادو  ېټوټ يشو ېماتچدنو  دڅخه  ېاوسپن ورین رنګېخامی خا علاوه دبر .ځ 

 . ياچول کیږ ئیو ځا ېاضافه برش په کوره ک

د اصلاح لپاره ور  ځانګړتیاوولپاره او د فولاد و اضافه برش دچدنو د ي جوړونېدچدنو ټو ټی د اقتصاد

     ي .اچول کیږ

 ؟ ده څومره سلمهبن د کار ېپه چدنو ک .پ 

 . ده ېپور سلمې ۲۴۲څخه تر  ۳۴۲د  سلمه کاربن د ېپه چدنو ک ج.

ښه  کولو او دریخت مایع يچدن نر کچهپه همغه  يلوړه و ېپه چدنو ک سلمهربن د کا ېچ کچهپه هره 

 . يراځ ېماتیدونکاما  يبلیت لرقا

 ؟ يد ېکوم ځانګړتیاوي ېچدنو مهم د.پ 

لیت د فشار بښوییدلو ښه قاد –لیت بښه قاکولوکار د –لیت بښه قاکولو ریخت  چدن د .ځ

 .  يلوړ استحکام او تقریبآ هیڅ انبساط نه لر

د کم انبساط له کبله چدن د  په واسطه اوې سلمې لوړ بن دکار د ېک نوپه چد ځانګړتیالو ښه دښویید

     ي .حساس د ېاو تصادم په مقابل ک ېضرب

 ؟ ئوزن څومره دئ ځانګړچدنو استحکام او  د.پ 

 د متر مربع او يیوه میل پر ېو پورډکیلو پون ۱۱څخه تر   ۴۱کش استحکام د چدنو د د.ځ 

وزن  ئځانګړمتر مربع ده او  يپر یوه مل نډکیلو پو ۴۵څخه تر  ۲۱د  ېفشار استحکام ی

 ده . متر مکعب يپر یوه دیس کیلو ګرام ۳۴۳۵یی 

مواد څخه  يپوښونه له نوموړ او ښېکبله د ماشینو پ ېدهمت ده نوله فشار مقاومت زیاچدنو د  د ېداچ

 ي .جوړیږ

 ؟ يته باید پاملرنه وش ېکوم ش ېکارکولو په وخت ک چدنو د د.پ 

 ي. اود یخولو لپاره په د يکړل ش يپه ذریعه لر ېچدنو سخته طبقه باید دغټی براد د.ځ 

 .يڅخه ګټه نه اخیستل کیږ وړو مواددغو ېترڅ ک

دو څخه یوه دغوړو او د چدنو د برا ينکو افزارو نوک ژر پڅیږله کبله د غوڅو ېسختی طبق دچدنو د 

 .ی ځګر لاملو پل د پڅید هغه نور هم دې چ يماده جوړیږ ېکریم
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 ؟ ۍنژڅو ډوله چدن پی په کتو سره بڼېکاربن د  د.پ 

 ( ده GGG او لنډه علامه یی) يته ورته و ېساچم ېی بڼههغه چدن چه د ګرافیت ۴  .ځ 

 ( G G)  ) پاڼه ډوله( ئنوکتیز د او ېخط ېګرافیت ی ېهغه چدن چ۳

 ده يوراضافه شو بنسټپه  بڼې بن د کار د ېچدنو په لنډه علامه ک ( دG)دا دریمه 

 ؟ ئد ېلرونک ځانګړیتا ېکوم چدن د ېساچمه ی.پ 

 ډکیلو پون ۳۱استحکام تر لوړ کش  د لوړ مقاومتد ښویدو  او سلمې ۴۳ط تر لوړ انبسا.ځ 

  ي .لر ځانګړتیایدو ښه ښو متر مربع اود يپر یوه مل

او په  يلوړیږ ېو پورډکیلو پون ۴۱۱کش مقاومت تر  بهترولو یا سختولو په واسطه د د  ېسطح ۍندباند

   ي .ته را ټیټیږ سلمې ۳انبساط  سلمې ۴۳ ېی  ېمقابل ک

 ؟ي لاس ته را ځ لارهسخت چدن په کومه .پ 

 ېچدن  ياوهم ریخت شو يکم و ېکیب یتریا سلیکان د سلیزیوم  ېهغه خامه اوسپنه چ.ځ 

  . ئ یو ځای ویلې شو ې شوي ويژر سړ ېټی چټو

ښونه او یا د شګو د قالبو پو يو يلبو نه فولادچه قا ېځژر سوړوالی دچدنی ټوټو هغه وخت لاس ته را

  ي .بلیت لرښه قا لیګدونېد  تودوخېفلزات د ېځکه چ يو يفولاد

 ؟ يژر سوړوالی په واسطه څه په لاس راځ ټو دریخت شویو ټو د.پ 

 طبقه . ۍیوه ډیره سخته باندن .ځ 

چدنو د  د  بڼه ۍاو په پخوان يل کړیځان ب ېچ ئلاکو يکیب نه شسړیدو له امله د کاربن تري فور د

 . لامل ګرځې ېنو د سختچد هم دا کار د ېچ يتی کیږپا ئزراتو سره حل شو

 ؟ ۍهیږڅه پو ېلاند ېچدنو ترکلم تیمپر د د.پ 

کش  دې عملی په وا سطه ی ځانګړېد  تودولود  ېچ ېټوټ ېچدن ئهغه ریخت شو.ځ 

 . يو ئتجاعیت لوړ وړل شومقاومت او ار

  ېدونکاتیټو په شان مد چدنو د ټو يد اما سره دي د يشو يسطه جوړهم دریخت په وا ېټدتیمپر چدنو ټو

   ي .نه د

 ؟ ۍنژتیمپر چدن پی ډوله د څو.پ 
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دتوری هستی چدن یو منځنی چدن د سپینو او تورو چدن   ېهست يتور د تور او –سپین .ځ

 ئ .څخه د

 ؟ يمنځ ته راوړ تیاويسطه خپل ځانګړپه وا يسپین تیمپر چدن د څه ش.پ 

 د اکسجن لرونکو موادو ېورځو پور ۵ -۳د ېچدنو تیک د .ځ

 ودرج ۹۱۱د  ېچ ېحال ک ېپه داس ېډبری پوډر( په منځ ک ې)دسری اوسپنه لرونک 

 ي .ساتل کیږ يولرپه شاو خوا کې تودوخه  دسانتې ګراد

بن په واسطه د کار ېد دی عمل ېچ يترکیب کو کاربن سره تیکو د ېاکسیجن ځان دچدن ېترڅ ک يپه د

 ېد چدنی تیکو سخت ېترڅ ک يپه د ېچ يټیټوته را سلمه ۴۴۴ -۱۴۵پوری ده  ۲۴۵او ۳۴۵د  ېچ په سلمې

     ي .مت لوړیږد ماتیدو مقاو ېی ېپه مقابل ک او يکمیږ

 ؟ يړیږجو ېڅه ډول پرز په سپین تیمپر چدن څخه د .پ 

 . يکم و ېپندوالی ی ېچ ېهغه پرز.ځ

متره څخه  يمل ۴۱له پوړ هغه  ېچ يمنځ ته راځ ېتیکو ک ېچدن بر خه د ۍبن جذب صرف په باندنکار د

 ...نور ېرینچونه او داس بیلا بیلزیاته نه ده لکه 

 ؟ي منځ ته راوړ تیاويځانګړ ېپه واسطه خپل يتور تیمپر چدن د څه ش .پ 

 ۹۱۱څخه تر  ۴۱۱د  ېچ ېپه هغه شګه ک ېتیک يد ډیرو ورځو لپاره ریخت شو .ځ 

 ي .تل کیږسا يلر دوخهوت ېپور ګراد ېسانتد  ودرج

 باندنۍاو  يتشکلو ېمنځ ک د کریستالو په  ېبن جذب نشته کاربن ځپل ځان د اوسپند کار ېکعملیه  ېپد  

هم  ېاو په پنډوالی د تیکو پور ېځ. دلته دمقطعی بدلون منځ ته را ېتور رنګ بخشمخ ته تیکه لرونکې 

   ي .اړه نه لر

 ؟ ئچدن څه شی د يفولاد.پ 

ي .ه دچدنو څ يدعبارت له فولافولاد  يریخت شو ېالبونو کپه ق .ځ                                        

 لوړد نورو علملیاتو په واسطه په ډیر  ېچ ېکوم يریخت کیږ ېتیک ېپیچل ېچدنو څخه ډیر يفولاد د

   .ي ش ئقیمت سره جوړیدا

 ؟ يوروسته له ریخت څخه د دوهم ځل لپاره ګرمیږ ېفولادو تیک ېدچدن ېول.پ 

 کششونو د له منځه وړلو لپاره . يد داخل .ځ 
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 ېسوړ والی ی ېځکه چ يکششونه پیدا کو ينا منظم پنډوالی لر ېچ ېهغه تیک ېولو په وخت کک ریخت د

 ي .دډول  بیلا بیلهم په 

 ؟  ئومره دچدنو استحکام او انبساط څ يفولاد د.پ 

متر مربع او انبساط  يکیلو پونډ پر یوه میل ۲۱څخه تر  – ۲۱کش  استحکام یی له  د.ځ 

کیلو پونډ پر  ۳۱څخه تر  ۵۳چدنو د کش مقاومت له  يد مخلوطو فولاد يد سلمه ۴یی 

 . ده ېپور سلمې ۴۵څخه تر  -۳۳له  ېمتر مربع او انبساط ی يیوه میل

    ي .س دغیر حسا ېکمقابل ټکر په  داو ېد ضرب چدن يفولاد ئدلوړ انبساط له امله نوموړ

 ؟ ئفولاد څه شی د.پ 

عبارت له فولاد ي لروقابلیت  پښګرېد  څخه ېله دوباره عملبی ېټوله هغه اوسپنه چ.ځ 

 . يڅخه د

 –پلیت  –لکه پروفیل  ينومول کیږ ېفورم له مخ او بڼېموادو نومونه د  د ېوخت ک ېګرچه په اوسن

 چدنو د ځینې ېفولادو په څنګ ک .د ينوم نور نه اخیستل کیږ ېډبل ټی .او د اوسپن او ېټ -انګلارن

  ي .قابلیت لر پښګرېډولونه د ېځانګړ

 ؟ يخامه اوسپنه په فولادو بدلیږریعه کومو عملیاتو په ذ د.پ 

  ياو زیمینس مارتین کرو څخه فولاد لاسته راځ –اکسجن ورکولو –توماس  –د بسمر .ځ 

 ينوموړ د منګان او پاسفورس –سلیزیوم  –بن کار يپه نوم د تازه عملیاتو یادیږ ېچ ېدا څلور عمل

ښه  رو څخه دوک يکمیږی دا فولاد د د ېپور کچې يعملیاتو په واسطه له فولادو څخه ورک او یا تر ډیر

  ي .یادیږهم په نوم د روانو مایع فولادو کبله يله هم د يلاسته راځ ېمایع په حالت ک

 ؟ي پیر موجود دڅه تو ېعملیاتو په منځ ک ماس دبسمر او تو د.پ 

. او  يد يسطه پوښل شووا خښتو په شموت د د برخهداخلی  ېبسمر ناک ډوله کور د.ځ 

د توماس ناک   يد يبرخه په ډولومیت چونه پوښل شو بنسټیزې ېتوماس ناک ډوله کور د

 ي .کیږ اچولڅخه چونه هم  ېاوسپن ېخام دسیره ته بر ېډوله کور

او د پاسفورس فضله  يکو يځان یوځا ېسره سوځ ېپه سخت ېپاسفورس سره چ ېچونه دهغ ياضافه شو

د اوړو په نوم  ېکود یا سره اویا د توماس ناک ډوله کور ېوروسته له میده کولو څخه د اعل ېچ يتشکیلو

  ي .یادیږ

 ؟ ۍزه هوا او اکسجن کوره تشریح کړتا د.پ 
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ر په یسفواتم ۴۳څخه تر  -۱د  خواخارج له  د ۍندپر هغه با ېاوبو نل چ یو د یخو .ځ 

  ي .کوری ته په مایع فولادو لګیږ خل دفشار خالص اکسجن دا

  ېاو مضره مخلوطات سوځ ېبن جذبیږپه واسطه د مایع فولادو کار ېعمل يد د ېچ

درجی  ۳۱۱۱دڅه شی په واسطه کولی شو چه د زیمینس مار تین په کوره کی تر .پ  

 ؟منځ ته راوړو تودوخې ګراد  ېدسانت

 . په واسطه ېال ياور د تنظمونک ګاز د زیمینس  د د.ځ

 ي .زیرمو څخه لاسته راځ تودوخې وود د اور دا

 برخه یی تبدیلآ د داخلی جدار او ېچ يکله په هوا اوکله په ګاز برابریږ په واسطه( ېال ې)تنظیمونک 

 د ېبرخ ېیا ګاز داخل زیرمو په واسطه ګرمه هوا او يد د يګاز ګرمیږ ېڅخه په لاسته راغل ېکور

لوړ  ېکوره ک په داخل د له همدې کبلهته جریان لری هغه په داخل دکوره کی ډیر ګرمیږی  ېکور

او صرف دوو  يپه تیلو او یا د ځمکی په ګاز سره ګرمیږ ېکور ياونو ې. مدرن يمنځ ته راځ تودوخه

 ي .هدایت کړ ېته ی ېاو کور يهوا ګرمه کړ ېچ يلر اړتیازیرموته 

  ؟ شته اړتیاته  تودوخېومره لوړ د ېکوره ک خل دڅه لپاره په دا د.پ 

 يش ېباره ویلدو ېچ يکوور  امکاند دي  فولادو اضافه برش ته د تودوخهدا لوړ  .ځ 

  ي .اوهم خامه اوسپنه په فولادو سره واړو

 . فولادو سره بدل کړو ېاو اضافه برش په دوباره قیمت ېد فولادو براد ېشو چ ئلاتیب کوتر يپه د

 ؟ فولادو په صفت سره پیژنو ېقیمت کوم فولاد د.پ 

 ېاسفورس او سلفر مخلوط یفد  ځانګړېاو  يلوړه و ېدرجه ی ېایصف د ېهغه فولاد چ.ځ 

 ي .کم و

  ي .افزارو فولاد همیشه قیمت بیه فولاد د د يمخلوط او غیر مخلوط و يش ئقیمت بیه فولاد کیدا

 لوړه کړو ؟ درجه ېصفای دفولادو د ېشوچ ئلاپه واسطه کو يڅه ش د .پ 

 کرو په واسطه یښنایېبر کول د ېد فولادو د اضافه برش ویل مایع روانو فولادو او د  .ځ 

رسیږی . د  ېګراد پور ېسانت درجو د ۲۴۱۱تر  ېامکان شته چ تودوخې ېد ډیر لوړ ېکرو ک يپه د

کروم  –. د ولفرام  يلیږفضله موادو بدوطات سوځی اویا په په واسطه ټول مضره مخل تودوخېنوموړی 

  . بخښوور ويځانګړتیا ېفولادو په اضافه کولو سره فولادو ته ښ داسې نورومولبدین او  –

 ؟ۍ پیژن ېکور یښنایېڅو ډوله بر.پ 
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               ې .کور یښنایېلیشت بوګین او اندوکسیون بر.ځ 

غیر  تودوخېدا خپل  ېچ يځلیشت بوګین منځ ته راپه واسطه یښنا بهیر د بر ېپه لیشت بوګین کوره ک

 جریانونه یښنایېبر ېاندوکسیون ېپه مایع فولادو ک ېد اندوکسیون په کوره ک يمایع ته ورکوډول مستقیم 

فلزات  ېچ ځېګرلامل  يد دتودوخه او هم دا  تودوخه جوړیږيپه واسطه  جریانو يد د ېچ  يدوام لر

    ی .کړ ېویل

 ؟ يلر ېګټ ېکوم ېک نهجوړوفولادو په  عملیه د خلاه هوادد  .پ 

 .يځتلو سره قیمت بیه فولاد لاسته راپه ایس ونوګاز فولادو څخه د د.ځ 

نایتروجن  –نته اکسجن څخه ځا هوا يله آزاد ېچ ئکولا ېمایع فولاد نه ش ېلت کدخلا یا ټیټ فشار په حا

 ي .دروجن ونیسیایا ه رطوبت او –

  ؟  ۍهیږڅه پو ېلاند ېمتر کل رامولوآ فولادو د د.پ 

 ېک نوپه خوا له ریخت څخه په کوکیلو کچه هکم هیوالمونیم ویا منګان  –سلیزیوم  د .ځ 

ورس او سلفر په موادو  فاسپ –کار سره کاربن  يپه د ېچ ي( علاوه کړېکنولبوقا يفولاد)

 ي .ډول تقسیمیږ يپه منظم او مساو ېک

 ېسړیدو په حالت ک دې ک مهالپه  کولو د ریخت ېپه کوکیلو کپورتنیو موادو دعلاوه کولو څخه پرته  د

فولاد په  ېچ يکیږ ي لامل د او دا د ېمایع فولاد په سرګر دانه حرکت راولې چ يتیریږ ونهګاز کچهیوه 

 ته دننه خوالادو وف د ېسړیدو په وخت ک س او سلفر دراسفوپ –کاربن  يښه مخلوط نه ش ېلت کمایع حا

  . ریخت شوې په حالت ک يرامآ فولاد د نا  بنسټ يپه د يټیله کیږ

 : يلر ځانګړتیاوي ېکوملاندې ډولونه دفولادو پ . 

 فولاد ؟ يالف :     آرام ریخت شو.

 ؟ فولاد يریخت شو هب  :    نا آرام.

  ځانګړتیا لريښه  استحکاماود  يلر باندنی مخفولاد یوه منظمه  يالف : آرام ریخت شو.ځ

 . ص فولاد د افزارو فولاد او خا –فولاد  يلکه بهتر شو

په آسانی د کار کولو قابلیت او  –نرم باندنی مخ و خارنا آرامه ریخت شوی فو لاد ب : د

 بدلون . ښه  بڼې د ېپه حالت ک يړوالودس

موخو لپاره نیمه آرام ریخت  ویځانګړفولادو د يلادو او نا آرام ریخت شوفو ود آرام ریخت شوی سیرهبر 

 ي .لاد موجود دفو يآرام ریخت شو ځانګړېلاد او فو يشو
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  ؟ يد يګروپونو تقسیم شو ېفولاد په کومو اصل .پ 

 و.په فولاد وسایلوپه تعمیراتی او د  .ځ 

د   وسایلو فولاد د ېتعمیرات ېمیږی ځکه چتر منځ بیلوالی نه معلو يد دو ېک ځینو ځایونوپه  ېګرچ

لبونه د پرس قاموادو  ېفولادو څخه د مصنوع ېبنکار جوړولو لپاره په کار وړل کیږی مثلآ د رویه

 ي .   جوړیږوسایل   ولوفرقه ک د ځینېڅخه  فولادو بهترشویو اود يجوړیږ

  ؟ يفولادو ډولونه کوم د ېتعمیرات د.پ 

 کم مخلوط اولوړ مخلوط . –بیله مخلوط .ځ 

 د او يفولاد د ېمخلوط فولاد زنګ نه وهونک  يبیږعام فولاد حسا لپاره نوساختمانو د خهبیله مخلوط څ

او  ېبنرویه کار ېی يوالونه او دوامداره مګنیت او ډیر –فنرونه  يمقاومت لرې په مقابل  ک تودوخې

  ي .فولاد د يبهتر شو

 ؟  يلر ېڅه معن ۲ -۳ – ۴د اعدادو  ېفولادو ک ېتپه عامه توګه په تعمیرا .پ 

درجه  ياو مونږ ته د هغو يد يشو يو په واسطه درجه بنداعداد فولاد  د ېتعمیرات.ځ 

 . ې ښی

د ټیټو موخو لپاره په  ۲لوړو موخو لپاره او درجه  د ۳درجه   يد فولاد ېپه عامه توګه ساختمان ۴درجه 

 کیږي . دلنه ښو ېک وېمه ګذاردموادو په علا ۴درجه  يد ينیول شو ېنظر ک

 ؟يلیږفولاد اصلآ د څه لپاره استعما تعمیراتېعام .پ

د  –سیخونه  –آهنچادر  –زه جاتو لپاره د پرماشینو  د –لپاره  تعمیراتې يفولاد د.ځ 

 .ېجوړیږ ېنور شیان تر ېنټ اوبولټ او داس –میخونه  ېپرچ

  ي .خورا زیات د ېک ۍو فولادو استعمال په نړید نوموړ

 ؟ ۍڅه پوهیږ ېلاند ېمو تر کلاوتومات فولاد د.پ 

                 يد يه سلفر ورسره مخلوط شوکچیوه کمه په  ېچ يفولاد د ېهغه تعمیرات.ځ 

 .(  ېپور سلمې ۱. ۲) تر

 ېنسبتآ لنډ ېبراد ېی ېد کار کولو په وخت ک ېچ ځېګرددي لامل دسلفرو علاوه کول په دی فولادو کی 

  .يدیږفولاد د اوتومات په نوم یاي نوموړ بنسټ  يپه د يش ږيېتوی ېلنډ

 ؟  ي بنی فولاد د څه لپاره استعمالیږرویه کارپ .
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 ېنرمه او ارتجاع ېخه یبر ېسخته او منځن ېبرخه ی ۍنباند ېدهغو پرزه جاتو لپاره چځ . 

                      . ياستعمالیږ يلرو ځانګړتیا

 ېاو تصادم په مقابل ک ېد ضرب سخت او ېک ودسولولبل په مقا ېچ يدا په عامه توګه هغه پرزه جات د

 ېلرونک دغاښونهنورو پرزه جاتو دحرکت لپاره  میلونه د ېلکه د پشتن نټ او بولټ د زبانچ يمت لرمقاو

  .ې ک ېخونه په موټرونڅر

 ؟ ده ېتر کوم حده پور کچهمخلوط  بن دکار بنی فولادو درویه کار د.پ 

    . ده ېپور سلمې ۱،  ۳څخه تر  ۱،  ۱ ۲د  کچههغه  د.ځ 

 ي .سختیږ ېپور ېبیا پرزه ترهست ېځکه چ يډیره لوړه و ېچ ياجازه نه لر سلمېمخلوط  بن دکار د

 ( ېبنی کولو تګلاره ولولرویه کار د ې) په نورو کتابو ک

 ؟ څومره دهکاربن مخلوط  دد بهتر شویو فولادو  .پ 

 . ده ېپور سلمې  ۱،  ۲ ۵څخه تر  ۱،  ۳تقریبآ د  کچېهغه  د.ځ 

 . واقع ده ېک په منځ فولادو وسایلوبنی او رویه کار د سلمهمخلوط  بن درکا د دی فولادو د

 ؟ يلپاره استعمالیږ يڅه ش فولاد د يبهتر شو .پ 

لکه په  يولر ځانګړتیا ېښه ارتجاع لوړه او ېمحکمی درجه ی د ېچ ېهغه پرز .ځ

 .  ېموټرونو او عراده جاتو ک

 .( ۍ) دبهترولو عملیه وڅیړ يپه واسطه منځ ته راوړ ېد عمل تودوخې همدا صفت د يش ئلاانسان کو

 ؟ يپه څو ډوله د ېمخلوط له مخ و فولاد دلوسای د .پ 

 . ياو لوړ مخلوط  تقسیم کړ –کم مخلوط  –مخلوط  بیلههغه په  يش ئانسان کولا.ځ 

تیل  –عبارت له اوبو  ېچ ېفولاد د یخولو د موادو له مخ ينوموړي ش ئانسان کولا  ېپه شعباتو ککار  د

 سلمه ۵ کړی  د کم مخلوط فولاد ترمعلوم  ياو هوا څخه د

    ي .دو مخلوط  لرد نورو فولا ېپورسلمې  ۲۱او د لوړ مخلوط فولاد تر 

 فولادو څومره ده ؟ وسایلو يدغیر مخلوط کچهمخلوط  بن دکار د.پ 

استعمال  د سلمهمخلوط  د کاربن دده  ېپورسلمې  ۴،  ۵څخه تر  – ۱،  ۲هغه د .ځ 

  ي .ټاکل کیږ ېدموخو له مخ
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 .  يتجاعیت کمیږار ېی ېاما په مقابل ک يتیږزیا ېو سره د فولادو سختد کاربن په لوړید ېځکه چ

 ؟ ي .استعمالیږو فولاد وسایلره غیرمخلوط د لپا يڅه ش د.پ 

 نور  ېداس پلونه او ېد ار  پرې کول –دساده افزارو د جو ړولولپاره لکه څټکونه .ځ

  ويکشش پیدا ک ېغوټه کولو سره داخلفولادو څخه د اوبو په  وسایلوغیر مخلوط  د وسایلو  يپیچل

  ي . کیږلاڅخه  په کم سرعت سره براده ج وسایلود  دنوموړو فولادو

 ؟ ي فولادو څخه جوړیږ وسایلوکم مخلوطه  د وسایلکوم  .پ 

په ساړه حالت پلونه  ولود فریزک –پلونه  ولوبرغو ک د –پلونه  ېد برم او يکش ينر د .ځ 

فولادو  وسایلوله کم مخلوطه  وسایل ولوکپرې ل او دکوټاپه  – وسایلکش  موادو د د ېک

 . يړیږڅخه جو

تیلو  دا د ېتی ځکه چبرش حالت سا خپل د ېپور تودوخېګراد  ېد سانت ېدرج ۱۱۱فولاد تر  يړنومو

 .کم ده  ولوسخت ک فولادو د ينوموړ د ياو یخیږ ولپه واسطه سره سخت ک

  ؟ يفولاد د سریعو فولادو په نوم هم یادیږ وسایلو لوړ مخلوطه د يول.پ 

 وسایلوغیر مخلوط ونسبت  يکار کیږپرې سره  نوعتوپه لوړو سر ېلپاره چ يد د.ځ 

 . فولادو ته

 يکیږ ېپه لوړ سرعت سره کار پر يو يلادو څخه جوړ شوو فویله نوموړ ېچ وسایل پرې کولو هغه د

  ي .بلیت له لاسه  ورکوقا پرې کولوخپل د  ېپور تودوخېګراد   ېد سانت ېدرج ۵۲۱تر  ېځکه چ

 ؟ يڅه لپاره سریع فولاد اصلآ استعمالیږ د.پ 

 . يپلونه جوړیږ  ولواود فریز ک ولرنده ک – يخراط لادو څخه دوو فیموړله نو.ځ 

تر ډیره حده  ېجوړولو وخت ی او د يکولو لوړ امکانات را منځ ته کیږ لاج ېبراد دهغو په واسطه د

  ي .کمیږ

 ؟ يدي ډوله تقسیم شو په څو ېاستعمال له مخ د يهغو فولاد دوسایلو  د.پ 

 کار فولاد . حالت د تودد  –لت د کار فولاد سوړ حا دځ .

او ټاپه  ولوک پرې فریز پلونه د د – ېبرم د – ولودرنده ک – يفولادوڅخه د خراطله یخ حالت  کار د د

 . يجوړیږ وسایل ولوک
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د  ېت کلحا ودتپرس آلات د چدنو د ریخت قالبونه او په  په واسطه د پښګريحالت فولادو څخه د  تود د

 جوړیږي . نور ېسدا کولو سامان او ېپر

 ؟ يمواد کوم د ياهمیت وړ مخلوط فولادو د د.پ 

 .لتمنګان اوکوبا –مولبدین  –نیکل  –فناد یوم  –کروم  –)تنګستن(ولفرام  .ځ 

 ېته په ټاکلیو سمتونو ک ځانګړتیاووفولادو  موادو څخه د يد هر یو د

   يکل کیږټا ېاستعمال له مخ فولادو د طاتو دد مخلو کچه ډول او يتغیر ورکو 

 ؟ ي را منځ ته کو ځانګړتیاوي ېکوم ېدو کپه فولا مخلوط)تنګستن (ولفرام  د.پ

 تود بلیت او دلوړ استحکام قا د –بلیت قا پرې کولود -يبلیت لوړوقا کولو سخت  د.ځ 

 . يمت زیاتوحالت مقاو

 ادتیاولفرام ته  ېپور سلمې  ۴۴د تر دقابلیت لپاره سریع فولا  پرې کولو بلیت او دقا د ېسخت ځانګړې د

 ي .لر

 ځانګړتیاووپه  فولادو مولبدینو مخلوط  د اود –نکل  –فنادیوم  –په څه ډول کروم پ . 

 ؟  يلراغیزه 

 يو زنګ وهلو لوړ مقاومت د – يلوړو یې استحکام -يو لوړ ېختکروم د فولادو س.ځ 

  –د فنادیوم  يو مقامت لوړ پرې کولود ېحالت ک تودپه  –

. او د  يبلیت را منځ ته کواو ارتجاعیت قا يمکملی سخت د ېلبدین علاوه کول په فولادو کمونیکل او 

 ي دیږزنګو فولادو یا ېاو په نوم د ب يد زنګ نه وهلو قابلیت منځ ته راوړ ېنیکل علاوه کول په فولادو ک

   ي .مهم رول لر ېک ځانګړتیاوواوهم غیر فلزی مواد دفولادو په 

 ؟ يکوم رول لر ېک ځانګړتیاووفولادو په  دکیب ربن تکار د.پ 

  - بلیتد ویلډینګ قا -انبساط  يو لوړ يهغه استحکام او سخت.ځ 

 . يکموقابلیت را پښګرېد 

 ۱،  ۱ ۵د  ېد کاربن مخلوط ی ېهغه فولاد چ يبلیت را منځ ته کوقا يدو د سختفولا کیب دکاربن تر د

 ۱،  ۲ ۵څخه تر سلمه  ۱،  ۳له  يش ېبنرویه کار ېچ يش ئکیدا يو ېپورسلمې  ۱،  ۳څخه تر  سلمه

او هم   ېپور سلمې ۴،  ۳څخه تر  سلمه ۱،  ۲او فولاد له  يیا بهتر ش ولونیمه سخت ک ېپور سلمې

 ي .ش ئکیدا ولومکمل سخت ک ېپور سلمې ۳مخلوط فولاد تر 
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 ؟ يلر يڅه اغیز ېلادو کعلاوه کول په فو سلفرو د .پ 

 په او يمیده و يیعن يونکماتید ېاو براده ید فولادو رنګ سور .ځ 

  .يمت لرمقاو ېک ېمقا بل د ضرب 

سلفرو  مات فولاد داتوتیږی او هم ما ېحالت ک تود په ېد دی لپاره چ يونه لرمواد باید سلفر  پښګرېد 

  .   ېبراده لنډه لنډه پر ېکار په ترڅ ک د ېکه یځ يد ېلرونک

 ؟کويمنځته ې ځانګړتیاوې را کی کومفورس علاوه کول په فولادو اسپ د.پ

د  یې متاما انبساط او مقاو يمقاو مت منځ ته راوړ ېکتودوخې بل د رس په مقاسفواپ.ځ 

  ي .کمه و ېبل کاپه مق ېضرب

   . روان شياو  يش يویل ينر ېد دی لپاره چ ياسفورس  ولرپید کم فولاد با يریخت شو

 ؟ ئکړ روښآنه ېله مخ  ۴۳۱۱۲د دین   ېموادو علامه ګذار د.پ 

 . يځو او حروفو د ګروپ څخه منځ ته رااعداد د.ځ 

په هکله  جوړونهکیب او تر د ېی ۳موادو د جوړلو ډول  د ېی ۴ ېډول ده چ يسلسله په د يهغو د

   ي .فولادو د استعمال ځایونه ش د ېی ۲معلومات او

 ؟ يحروفو برخه څه معنی لر د ېک جوړونه او ېموادو په علامه ګذار د.پ 

 ځانګړتیاوي کیدو ډول اویا  يد ول ېچ يد ېندو علامژپی او یا دکولو ریخت  هغه د.ځ 

  .ي څرګندیږ ېتر

 ي .کو يټولو موادو نمایندګ د کولوحرف د ریخت  Gد  ي بنسټپه د ېچ

تور   GTSعلامه ده  يصارچدنو اخت ورینودخا  GG يش ئورسره یوځا ېچ  Gهمه ود او

لډینګ و او د يشو ېویل بنسټیزې ېفولاد چ ېتین کورزیمنس مار د MBSتیمپر چدن او 

 ي .قابلیت لر ولوک

 ؟ يیادولو وړدڅه د ېمخلوط کولو په برخه ک نور د.پ 

 تحکام. مخلوطاتو او اس د کچهډول او ، کاربن مخلوط همدا رنګه  د.ځ 
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مواد او اعداد را ې ته تر کیب نوهغه مونږ يو يموجود ېمعلا لنډې يکیمیاو ېپه مخلوطاتو ک يکه چیر

متر مربع یلپر می ډکیلو پونپه  ېچ ښیېرا ته نوکمترین استحکام مونږ ينه و ېعلام ياوکه  کیمیاو ېیښ

 . يل کیږښود

او لږ   cr %25;1=5:4کاربن  سلمه ۱،  ۳۳ ېفولاد چ يوریخت ش GS-22cr Mo5په توګه :  بیلګې د

کش  متر مربع د ېپر یوه میل ډپون کیلو ۲۴ ېفولادو چ ریخت شویو معنی د GS-38 ېمولبدین چ اندازه د

  ري .مقاومت ل

 ؟ يی لرڅه معن C35 ېک ېموادو په علامه ګذار د.پ 

 يبهتر شو ېاو نوم ی ئد ۱، ۲۵٪      ېد کاربن تر کیب ی ېچ يه فولادهغ C35 .ځ 

  ي .ولاد دف

اما ډیر کم پاسفورس او سلفر  ۲۵،۱٪ ېبن تر کیب ید کار ېچ يفولاد د يبهترشو CK35 ېپه مقابل ک

 ي .ها فولادو یادیږقیمت ب په نوم د ېچ يلر

   ؟يڅه معنی لر St37 ېک ېموادو په علامه ګذار د پ .

 يمتر مربع و ېپر یوه مل ډکیلو پون ۲۳ ېکش مقاومت ی د  ېچ يلاد دهغه فو St 37  .ځ 

  ېدین له مخ ۴۳۴۱۱د 

 څخه وروسته د  stلادو د کش داستحکام عدد ده ټول اعداد د نه ده بلکه د فو سلمېعدد دلته د کاربن  ۲۳د

 . کش د مقاومت علامه ده

ریبونو څخه ګټه اخیستل ظله  ېک ېپه علامه ګذار   فولادو وسایلود کم مخلوطه ي ول.پ 

 ؟ يکیږ

 لاسته راوړلو له لپاره . ثابتو اعدادو د د .ځ 

په هغه  ېپه معنی د ډیرو اعشاریو سره ده چ U ېک ېلادو په علامه ګذارفو وسلیلوکم مخلوطه  د 

  ي .ډیره اوږده و ېلنډه علامه ی ېځکه چ ئداي  څرګند ېڅرګنده توګه نش

 – ۱ياړه لر ېریبونو پورظشویو  يمواد په دریو ورکړ بېکیړ ترکوم د اهمیت وپ . 

 ؟ 100او  ۴۱

4:Cr – Ni – Co –W – Mn – Si      ریبظ  

10 :         Al-   Cu –  Mo- Ti- V ریبظ 

100    :   C      -  S -   P -  N  ریبظ 
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نه ښودل  ېریبونه یظکاربن او  يکیږسره ښودل  Xد هغو علامه په  ېلاد چفو وسایلوطه لوړ مخلو د

 .يکیږ

 ؟ي ښودل کیږ يڅه ش ېاستعمال په برخه ک موادو د د ېک ېموادو په علامه ګذار د.پ 

حالت  توداو که په  ېصورت نیس ېپه یخ حالت ک ېحالت ښوونه چ کار د فولادو د  د.ځ 

 درجه . يښه وال د ېلادو کفو وسایلواو په غیر مخلوط د  يکار ښه قابلیت لر د ېک

ې کش استحکام چ لوړ ترین د ېاستعمال په برخه ک عدد د يدوه رقم ېفولادو ک ېتعمیرات نو په مخلوطو

 ښېې . متر مربع يپر یوه مل ډکیلوپون

 ؟ يډولونه کوم د يفولادو مهم تجارت د.پ 

 . وسایلاو تکمیل  وسایلنیمه تکمیل .ځ 

 . يډوله شکلونه لر يګرد او ستور –چهار رخ  –بلوکونو  يهغه عبارت له فولاد ېچ

 ېکوچن –نلونه  –سیمونه  –لکه حلبی ګانی  بڼې بیلا بیلونور  او –عبارت له ګول سیخونو  ېاو تکمیل ی

  ي .مواد د ېد ریل ساختمان سامان او

 ؟ يپه څو ډوله د ېله مخ يد پنډ وال ېنګا ېحلب.پ 

  میلی متره ۲د  ګانو پنډوالی ېنازکو حلب د ېګان ېحلب ېمنځنی او پنډ – يزکنا.ځ 

 ېاو پنډ ېرسیږ ېمتره پور يمل ۱،  ۳ ۵څخه تر  ۲د ې ګانې حلب ېمنځن يڅخه کم د

  ي .د ېمیلی متره څخه زیات ۵متره او د  يمیل ۵ ېګانې حلب

 ؟ يکیږ ېه ډول علامه ګذارپه څ ېګان ېحلب يفولاد.پ 

 . ي کیږ ېپه نمبرو سره علامه ګذار.ځ 

 ېی کچه په همغه  ينمبر زیات و ېچ ېی کچهپه هره  يمیږګانو پنډوالی معلو ېحلب د ېنمبرو له مخ د

نمبر په مقابل  ۴۲او  يمتر پنډ والی لر يمل ۴صرف  ېبنمبر حل ۴۹په تو ګه  بیلګې د  يپنډوالی کم و

  ي .متر ډبل والی لر يمل ۱،  ۵نمبر صرف  ۳۱او  يلی لرمتر پنډ وا يمل ۳ ېک

 ېلنډ ېمکو يوالی کم وپنډ ېمترو څخه ی يمل ۲د  ېګانو چ ېحلب يدنازکو فولا د.پ 

 ؟ يلر ېنښ

 ۍاو د باندن –ډول  ېسطح ۍند باند –درجه  يبهتر وال د –کیدو ډول  ېموادو د ویل د.ځ 

 ړښت .جو ېسطح
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ګډ  ېصاف فولاد یعن ۱۲       ۴۱ ېدرجه ی بنسټیزه Tstلاد د توماس فو يدا معنی لر Tst 1003 mلکه 

 . میده زرات ېیعن .m ينه لر

 ؟ يد  يموجود ېګان ېلبحڅو ډوله .پ 

ـ  يشو يرویه جست – يشو يجحلا – يشو ېسور – ج لرونکېمو – ېخط – ېتور.ځ 

 . يد يجودمو ېګان ېحلب يشو ېاو رویه قلع

له  ېګان ېحلب يشو يحلاج ېپه مقابل ک .اوينو يموادو څخه آزاد ينکله سوځو ېګان ېتوری حلب

ځکه  ېسطحه ی ۍاوباندن ي کش لپاره ښه د د ېپه یخ حالت ک ېچ يو ېڅخه خلاص موادو سوځونکو

    ي .وصفا

  ؟L 100 X 65 X9 DIN 1029 .  يڅه معنی لر ېرعلامه ګذا اد.پ 

 Dمل x ۲۵ضلعه ی متر بله يمل ۴۱۱ ېیوه ضلعه ی ېرن فولاد چانګلا ي ونا مسا.   ځ

 . ېله مخ DIN 1029ملی مترد  ۹ ېلی یاو پنډوا متر

فولادو  د ېمایش په وخت کفر د يلادو څخه جوړیږفو St37 -2لاد اکثرآ  له فو يزاویه و

  ي .شئ ورکړا روښانهډول باید 

  ؟T340 X5000 DIN 1025    يلرڅه معنی  ېدا علامه ګذار.پ 

 ۴۱۳۵ملی متر د  ۵۱۱۱والی یی متر اوږد يمل ۲۱۱ ېی لوړ والې ېډر چډبل ټیګا. ځ 

  ې دین له مخ

   - د  T- ډبل    U   - Tو  Z   لوړ والی یېډرو ګا يدفولا 

ي سپارل کیږ يوالمتره په اوږد ۴۵څخه تر  ۲میشه د فیل فولاد هپرو او يمتر ورکول کیږ يهمیشه په مل

.  

 مواد : يزینټر شو

 ؟ ۍهیږڅه پو ېعنوان لاندتر ېزینټر دعمل د.پ 

یوه سرښناک  موادو څخه د يفورم د پوډر يشوکول او پخول د مخته پرس  ئیو ځا.ځ 

 .  ېمواد په واسطه په قالبونو ک

 ېځان ته ونیسبڼه  يخپل اصل ېد خمیره په حالت ک ېچ يورکول کیږ تودوخه ېڅو پور وروسته تر

  ي .دیږپه نوم یا ېر دعملټعملیه د زین ينوموړ
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ر ټد زین ېځکه چ يپیر لرمخلوطاتو سره ډیر تو کیدو د ېد ویل ګډول موادو مخلوط کول د ېر دعملټزین د

مواد ې ټول د مایع په حالت ک ېاو حال دا چ يپاته و  په خپل حالتلاج ېزر يموادو اصل د ېپه عملیه ک

   ي .مخلوط شګډ اوبل سره  یو د

 ؟ ي اجرا کیږ ېر عملیه په کومه کوره کټزین د.پ 

 ( ) د اندوکسیون کوره ې کوره ک یښنایېپه بر .ځ 

له ټولو مضره مخلوطاتو څخه صاف  ېشو چ ئکورو په واسطه کولا يڅخه  د د ېر د عملټبرسیره د زین

 . په لاس راوړو جوړونه

 ؟ يو ېډرو په حالت کمواد د پو بنسټیزلپاره  ېر د عملټزین د يول.پ 

 . يګډوالی تر لاسه کړ ساوي مواد م ېلپاره چ يد د.ځ 

  ئ .لپاره دا کار اړین د ېعمل يد دې چ يش ئمواد په منظمه توګه یو د بل سره ګډیدا يصرف پوډر

 ؟ يکیږ ئله زنګ وهلو څخه مخنیو ېر په عملیه کټزین په  واسطه د يڅه ش د.پ 

کار  ېیا په خلآ ک او ئعبارت له هایدروجن څخه د ېګاز په واسطه چ يفظویوه محا د.ځ 

 کول .

  ي .نو له اکسجن څخه باید وساتل ش يمواد په دیره بیړه سره خپل ځان د اکسجن سره ترکیب و يپوډر

 ؟ ياستعمالیږ ېک ئمواد په کوم ځا ير شوټزین.پ 

اوکسید کرامیک   د ېچ څوکېپرې کولو) د سختوموادو دپلیټونه  ېکوچن پرې کولو د.ځ 

 (يڅوکو په نوم یادیږ پرې کولود

 کاورونه . بهرنېاو ېبل بیرینګ داخل او د –پونو سیم ګرو د رڼا د –مواد  لرونکېمګنیت 

 .    ي لپاره مناسب د جوړونېپرزو د  او زیاتو کوچنیو بڼوسختو  د مواد له ټولو څخه ير پوډرټزین د

 ؟ي موادو څخه جوړیږ بنسټیزېسخت مواد له کومو .پ 

 .يکوبالت څخه جوړیږ او –ا نتا ل ت –کاربن  –تیتان  –ولفرام  د.ځ 

   ي .موجود وې سختو موادو ک په بڼهولفرام اوتیتان د کاربید و په 

 ؟ هبید څه شی دد ولفرام اوتیتان کار.پ 
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     دا  ېچ يڅخه د هغوی کاربید کاربن سره عبارت له د تیتان ترکیب د ولفرام او د.ځ 

  .يسخت مواد د ځانګړي

 کوی ؟ناکو موادو په صفت کار ور د سرښ ېلو کسختو موادو په جوړو کوم مواد د.پ 

 .ټ کوبال.ځ 

 . يلویښنبیدونه سره کار بیلبیلا  ېچ يپه واسطه خمیر ډوله کیږ ېر د عملټزین کوبالت د

 ؟ يپه واسطه جوړیږ ېردعملټزین سخت مواد د ېپه کومه درجه ک تودوخې د .پ 

ګراد  ېسانت د ېدرج ۴۲۱۱ګراد مخته او په  ېسانت د ېدرج ۴۴۱۱هغه تقریبآ په .ځ 

  . ير کیږټتکمیل زین

په واسطه کار پری  ولواو اره ک پرې کولو څخه وروسته بیا هم سخت مواد  د ېدمخ ته زینتر د عمل

 ېرعملټد تکمیل زین فورم یی تکمیل شونو ېشوکله چ ئورکولا بڼهفورم یا  ېپه زړه پور . اويش ئکیدا

 ي .سخت وډیر او ينه کوبدلون بیایی فورم  ېچ ورکوو تودوخه يپه واسطه آخر

  ي؟کیږزینتر او يته فورم ورکو سختو موادوخه موادو څ بنسټیزېکومو دریو ډولونو د.پ 

 کول اولاج –ر کول ټمخته زین -جوړولکوچنیو پلیتو  په واسطه د دعملې پرس د۴ .ځ 

 ر کول.ټزین  يآخر فورم ورکول او

 ر کول.ټزین يپرس په واسطه او آخر فورم جوړول د د  ۳

 کول .ء ر عملیه اجراټزین د ېلوړ فشار لاند د  ۲

 ي. د د يپه واسطه جوړیږ ېر دعملټزین د ېلوړ فشار لاند صرف د ېپرز يفورم دقیق د او کچهپه دقیقه 

 ي .انقباض کو ېپور سلمې  ۳۲څخه تر  ۳۱د  ېپرز ير شوټمخته زین ېلپاره چ

 ؟   يکوم دنه استعمال ځایو سختو موادو د د.پ 

 -آلات  کچ کولو د – جوړونه ېغیر براده ی - څوکې وسایلو کولو د لاج ېبراد دځ . 

هوا په واسطه  په سرعت سره د ېچ ېهغه سور - ېماشین پرز د ۍکوچن - مخونه ېهدایت

 ..داسی نور . پلونه او ېد ډبرو د برم -  يتیریږ ېشګه تر

 –پور څیلان  –ګلاس  –چدن  ختسخت مواد لکه س يچیر ېچ ياستعمالیږ ېک ئسخت مواد په هغه ځا

نو ورم ورکول کیږی او بیا په هغو ځایو کولو په واسطه فلاج د ېبراد د ـ کروم نیکل فولاد د يبهتر شو

  ي .زیات مقاومت موجود و دپرې کولوهغلته  ېچ يلیږاستعما ېک
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 ؟ يپه څه ډول کار کیږ ېپه سختو موادو باند.پ 

 . (اویولتراشال)په واسطه  ېعمل ېدجریقه ی – کولویز د ت.ځ 

  ئ .ی کار نه شو کولاېپرکولو عملیو په واسطه  لانورو براده ج د ېچ يسخت مواد دومره سخت د

 ؟ يکیږ ولوپه کومو څرخونو سخت مواد تیز ک ولوتیز ک د .پ   

 .  يکیږ ولکیامانت څرخونو په واسطه تیز د بید اوهغه صرف د سلیزیوم کار.ځ 

 . ياستعمال وړنه د سختو موادولپاره خونه دڅر کولوټول نور د تیز

 ؟ يکینول کیږ ېپه تنه ک وسایلو پلیتونه د ۍسختو موادو کوچن دپه کومه طریقه .پ 

سرښ او یا د شابلون سرښ په واسطه  ېیا د مصنوع يمسو په واسطه لحیم کیږ هغه د.ځ 

 . يپه واسطه محکمیږ

   ي .اړه لر ېپور ېپلیټ په لویوال د او ياستعمال په ځا د ېدمحکمولو ډول ی

 ؟ يرامنځ ته کو ېګټ ېکوم ېکار په وخت کد  استعمال  وسایلو سختو  موادو د د.پ 

کولو په  لاد ج ېبراد اوږد دوام سخترین مواد د وسایلود –کار په لوړ سرعت سره .ځ 

 . يکیږ ېپر عملیه سره

ډولونه  بیلا بیلسختو موادو  کار مطابق د د ېشرط چ يده پ يقیمت راټیټو يدا شیان تمام شوې چ

   ي .استعمال ش

 په واسطه مخته دڅوکې  د پرې کولو سختو موادو د د ېپه وخت ک ولوک  ېطدخرا.پ 

 ؟  يولو څخه کوم شی ته باید پاملرنه وشماشین له پرچاو

 . يو شباید مخته پرچا خوځښت لیګدونېپل  دځ .

او  ېسخت مواد د ضرب ېچ يانسان فکر وکړ ېلو په وخت کخلاصو د وسایلو سختو موادو د اوهم د

.   يمراعات شټکي   ۍتنباید پور ېاو هم د ارتجاعیت لرونکو سختو موادو په کار ک يتصادم توان نه لر

 .ئزغملا يسخت مواد ضربه او تصادم نش ېلپاره چ يد د

 دی ؟ له مخې داخل د نورم اوستندرد ېګروپونه په سختو موادو کي کوم اصل .پ 

 او د Pموادو لپاره لنډه علا مه  ېبراده ی ېاوږد د پرې کولو وسایل د سختو موادو د.ځ 

 . ئد يآب ېپیژندو رنګ ی
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 . يژیړ رنګ لرې چ Mموادو لپاره  ېلنډی براده ی او يداوږد

 . ياو سور رنګ لر Kره موادو لپا ېبراده ی ېلنډ او د

مقاومت  ېبل د سولولو کپه مقا ېچ وسایلفورم ورکولو  کولو څخه د لاج ېله براد ېاو ب

  ي .رنګ لر ېاونصوار G يلر

 .  و لپارهفولاد او تیمپر چدن د فولادو لپاره او یا ګروپ د  Pد  

و او ددمنګان سخت فولا  -فولادو وات نرممد اتو -فولادو او تیمپر چدنو  ګروپ د Mد 

 – مصنوعی موادو -چدنو -ګروپ دسختو چدنو Kد چدنو لپاره

 مخلوطاتو لپاره .د  اود نوموړیو موادو ېموادو لکه ډبر ېغیر فلز

 ؟ ياعداد څه معنی لر ېک ېد سختو موادو په علامه ګذار.پ 

 . يتجاعیت څخه خبرواو ارسولولو له مقاومت  هغه موږ د.ځ 

 .  يکم و ېسولولو لوړ مقاومت او ارتجاعیت ی د يو 10-05-01 ېد پیژندو اعداد ی ېهغه سخت مواد چ

  ي .د سولولو کم مقاومت او لوړ ارتجاعیت لر 60-50-40د اعدادو 

 ؟يڅه معنی لر M20 ېک ېارذپه علامه ګسختو موادو  د.پ 

 ېد لنډ ېچ يفی ارتجاعیت لرښه او کا ېد سولولو مقاومت ی ېچ يهغه سخت مواد د.ځ 

  .يموادو لپاره په کاریږ ېبراده ی ياو اوږد

 ېک ترڅ يد او په يو سولولو مقاومت لوړ د ېیکچه په همغه يټیټو ېد جنسیت اعداد ی ېچ کچهپه هره 

  ي .ارتجاعیت کمیږ ېی

 ي تاودهاجازه لرد پرې کولو وسایل سختو موادو  د ېپور تودوخې د ېدرج مېتر کو.پ 

 ؟ يش

 .ېګراد پور ېسانت د ېدرج ۹۱۱تر تخمینآ .ځ 

او تیغ یا پلیت  يد پلیت لحیم نرم ش ېچ ينه ش هلوړپورې  ېکچ ېباید تر د هتودوخ په ترڅ کې دکار

   ي.ولویږ

 ؟ يوش پاملرنهته باید  يه شڅ ېک وڅرخ کول پهسختو موادو  د.پ 
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.  ځيونه ګر لامل تودوخې ېد زیات ېچ  يوش کولوهمیشه په کم فشار سره باید تیز .ځ

 .  يش تیز کاريیا لوند  وچ او ېچ يش ئکیدا

منځ ته تودوخه په هیڅ صورت ې چ يش ېشعاع د اوبو سره سړ زوروره باید په ېک کولو څرخیه لانده 

 ي .رانه ش

په پرتله څه ډول د سریعو فولادو لپاره سرعت  وسایلو د پرې کولوسختو موادو د د.پ 

 ؟ يټاکل کیږ

سریعو فولادو  چنده د ۴څخه تر  ۵لپاره سرعت د  وسایلود پرې کولوسختو موادو د د.ځ 

 .يتله زیات ټاکل کیږپه پر

المونیمو لپاره د  او کې متره په دقیقه  ۲۱۱څخه تر  ۴۵۱لپاره د  St 42سرعت د  وسایلوسختو موادو د د

 . يکل کیږټاکې متره په دقیقه  ۳۵۱۱تر  ۴۳۱۱د 

 ېپه واسطه پر وسایلوسختو موادو د  د ېماشینو څخه کوم امیدونه لرو چ د وسایلو د.پ 

 ؟ يکار کیږ

 . يتیا ولرلوړو سرعتونو وړ او د يو ئید محکم جوړ شوهغه با.ځ 

په لوړو  يماشینو نه باید ټکان او لرزه ونلر ځيګرله لوړوغږونو و ېآرام ب ېچا اهمیت وړ د د ځانګړې

   ي .ړیږجو ځانګړتیاوو سره ېپه همدشینو نه ما ېنن ورځ د ېعتونو کسر

په واسطه جوړیږی  ېر د عملټزین د ېره چبیرینګونو  لپا هغو  مواد د بنسټیزکوم .پ 

 ؟  يلیږاستعما

 ګرافیت . –سرب  –چدن  –فولاد  –ژیړ  -برونز.ځ 

په  ېر دعملټزین اود يلیږاستعما ېک لووبیرینګونو په جوړ هم د ېکیدو په حالت ک ېمواد د ویل ينوموړ

 ي .نه لر ځانګړتیاوي ېتله ښپر

 د يد يپه واسطه جوړ شو ېر دعملټد زین ېپه څه ډول مونږ هغه بیرینګو نه چ .پ 

 پرتله کوو؟ يد يجوړ شو ېد مایع په حالت ک ېبیرینګونو سره چ نورو فلزاتو د

 . لري بیرینګونه ډیر سخت او زنبورغار ېر دعملټزین د.ځ 

 . يبیرینګونه زیات استعمال لر يکبله نوموړ ېله همد

 ؟ يمنځ ته راوړ ېڅه ګټ يلر ېبیرینګونه ی ينوموړ ېچ ځانګړتیاوي دا.پ 
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 . يلر قابلیتښه دښوییدو  ځانګړېسولولو لوړ مقاومت او د.ځ 

د  ې. چ يکیږزیرمه  ېتیل په آسان ېک يپه هغو ېچ يموجود د ېسور ېپه فلزاتو ک ېر دعملټزین د

 ېکبله دا ډول بیرینګونه په پیچلیوځایونو ک ېله همد يبیرینګ ته داخلیږ ېپه وخت ک يپرچاو

   ي .استعمالیږ

 ؟ يمواد منځ ته راځ پرې کولوڅخه اوکسید کیرامیک د يڅه ش د.پ 

 خاورو څخه(  د ې) دځمک Al 2 O3مواد اصلآ د المونیم اوکسید څخه  ينوموړ.ځ 

    ي .لیږحیث استعماسریښناک مواد په  فلزاتو اوکسید د په واسطه نور د ېر دعملټزین د

 ؟يمواد اصلآ استعمالیږ پرې کولو کارونو لپاره اوکسید کیرامیک دکومو د.پ 

موادو لپاره  ېمصنوع موادو او يچدنو غیر فلز –فولادو  میده اوظریفو کارونو د د.ځ 

  کوچنیو مقطعو لپاره. د ېبراد د .ي استعمالیږ

 . يحساس د ېضرباتو او د کمان عمل په مقابل ک د –فشارونو  دپرې کولودا کرامیک مواد د متبادلو 

 ه مواد:دراند يفلزاوسپنیزغیر

 ؟ يکوم د يډیر استعمالیږ ېدرانده مواد چ يفلز اوسپنیز هغه غیر.پ 

   Crکروم Niنیکل Pbسرب Znجست Sn ېقلع Cuمس .ځ 

  Mg مګنیزیوم   Alالمونیم  Wولفرام 

 بیلوو؟ په کتو سرهوزن  ځانګړې د يهغو مواد د يفلز اوسپنیز په څه ډول غیر.پ 

 .درانده او سپک مواد .ځ 

د دراندو موادو  يمتر مکعب زیات و ېکیلو ګرام څخه پریوه دیس  ۵له  ېیوزن  ئځانګړ ېهغه فلزات چ

  ي .څخه د ېد سپکو موادو له جمل ېاو نوری يدڅخه  ېله جمل

 ؟ يتل شوسااواضافه برش په مسولیت سره باید ېموادو براد يفلز اوسپنیزغیر ولی د.پ 

  يکیږ ېدوباره ویل ېی ېاضافه برش او براد يمواد قیمته د يفلز اوسپنیز غیر ېدا چ.ځ 

 .ي تل شد هر یوه اضافه برش علیحده وساې چ يله هغو څخه هغه وخت ګټه اخستل کیږ

 ؟ يد ېکوم ځانګړتیاوواهمیت وړ  دمسو  د.پ 
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د  يد يښه هاد تودوخېاو  یښنابر مس د ياو د انبساط قابلیت لر مواد cu مس یو نرم.ځ 

بلیت مخلوط کولو ښه قا سره د ونورو مواد او د يمقاومت لر ېبل کپه مقااور اوزنګو 

  کمه ده . ېاما د مسو محکم يلر

 بامو د ېکاو ولولحیم ک ه دد ېپه لینونو ک یښنابر ل دمسو زیات استعما بنا د پر ځانګړتیاوو وښ دېهم د

   . مواد د برونزو او ژیړو ده بنسټیزاو هم مس یو  يمسو څخه جوړیږ او غیره د دیګونهاور  د پوښښ

 ؟ يکوم د يسطه لاسته راځپه وا ېعملد الکترولیت  د ېچهغه مس .پ 

  لص مس .خاصفآ او .ځ 

 د او ېیصفا د ځانګړتیاويدا  ېهم هر مس چ او يپه واسطه لاسته راځ ېالکترولیز دعمل دا مس اکثرآ د

 . يمسو په نامه وپیژندل ش ېهمد د ېچ يش ئکیدا يښه هدایت ولرد یښنا بر

 ؟ يد ېکوم ځانګړتیاويجستو  د.پ 

لوړ  ېک تودوخې او په مقابل دلري ښه مقاومت  ېبل کزنګ وهلو په مقا جست د.ځ 

 . يډیر غټ زرات لر ېته یهس ېځکه چ ده کمه ېجستو محکم د يانبساط لر

 . يزیات بار لپاره مناسب مواد نه د د ې مواد جست

 ؟  يجستو د استعمال ځایونه کوم د د.پ 

 ېموادو په حیث تر يد مخلوط ملمع او ېسطح ۍفولادو د باندن د – ېګان ېحلب ېجست.ځ 

 .يګټه اخستل کیږ

په واسطه منظمه  ېدعمل ولوملمع ک د ېحال دا چ ېیخ د ګل شکل ښی د ېپرز يملمع شو طهاور په واس د

مسو مخلوطات لوړ استحکام او لوړه  اضافه کولو سره دجستو په  . د ېرنګه سطحه ښی ورینېخا ۍباندن

 . ېښی ېسخت

 یا فورم ورکړو؟  بڼه کولو څخه لاج ېله برادېجستوته ب ېک تودوخې په کومه درجه د.پ 

 درجی د سانتی ګراد پوری . ۴۵۱څخه تر  ۴۱۱د.ځ

او له د   يلر يلوړیږ ېپور سلمې ۳۵څخه تر  ۴له  ېجست لوړ انبساط چ ېک تودوخه درجه د يده پ

 .  يد ېتیدونکجست دوباره ما ېک ه تودوخهڅخه په لوړ ېدرج

 ده ؟ قلعی دویلی کیدو درجه څو د.پ

 . يکیږ ېګراد ویل ېد سانت ېدرج ۳۲۳قلعی په .ځ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 

 

39  
 

  .ئ دنرم لحیم لپاره ښه مناسب  مواد د ينوموړ بنسټ يکمه ده نو په د ېقلع کیدو درجه د يد ویل ېچ دا

 ده ؟ ېکومه حلب ېسپینه حلب.پ 

 . ېوای ېته سپینه حلب ېحلب يفولاد يقلعی په واسطه ملمع شو د.ځ 

 د موادو ېایغذ اصلآد ې.سپینه حلب يهلو څخه ساتسطحه له زنګ و ۍنباند ولپه واسطه ملمع ک ېقلع د

   ي .استعمالیږ لپاره قطیو د ساتلو

 ؟ ئوزن څومره د ئځانګړدسربو .پ

 متر مکعب . يپر یوه دیس  کیلو ګرام۲۴۴۴ .ځ

 .ينه اشغالو ئډیر ځا ېچ يسب مواد دهغو وزنونو لپاره منا د يسرب یو دروند مواد او ارزانه د ېدا چ

 ؟ يڅه لپاره استعمالیږ سرب اصلآ د.پ 

  ېتخت زیرمې آلاتو یښنایېاود بر –سربو نلونه  د –زیرمه کولو تشتونه  تیزابو د د.ځ 

موادو په حیث  يطمخلو د –ایکسریز د شعاعو څخه ساتنه  پوښ د ېدغټو کیبلونو محافظت

 .يجوړولو لپاره استعمالیږ شیانو د ېسرب اوغیره د –

 یږی . دکږ يورکړ بدلونته بنې  ېچ يسربو  نلونه بیله د د بنسټ ېپه همد ئنرم مواد د سرب یو

 .  ئتیریدا يله سربو څخه نه ش ياکسریز شعاو

 ؟ يش ئرامنځ ته کیدا ېکپه ترڅ رونو کا دسربو  کوم خطرونه د.پ 

 . يداره د سربو ګرد ډیر زهر د ئځانګړاو –بخار خطر  سربو د د –خطر  يزهراو.ځ 

 ي .کړ لاسونه صفا ېسربو د کار په آخر ک د ېچ ۍپاملرنه وکړ

  ۍ .ته همیشه متوجه اوس ېسربو لوح د يآلاتو په واسطه جذب ش ځانګړیو سربو بخار باید د د

 ؟ يلیږنیکل د څه لپاره استعما. پ

 يمخلوط په حیث اود نو فولادو د د لپاره او ولملمع ک جوړولو لپاره د سکو د يفلز د.ځ 

 . یلیږمخلوط لپاره استعما د ينقر

 . يد يڅخه عار يد بو او يښکاریږ ېښ ېتیک ينیکلو په واسطه ملمع شو د

 لی شو ؟نورو موادو څخه په څه بیلو سیماب د.پ 
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ډیر  ېمقابل ک په تودوخېد  يمایع و ېګراد پور ېسانت د ېدرج - ۲۹ يمنفهغه تر .ځ 

 . يځان سره حل  کو او ډیر مواد د يلوړ انبساط لر

   کیږی .په جوړه ولو کی اود غا ښونو په ډکولو کی تری ګټه اخیستل  د سیمابو څخه دتر مو میترونو

 ؟  ئیو مخلوط څه شی د. پ

عبارت له مخلوط څخه  يش  ئسره یو ځا ېد مایع په حالت ک ېچ  دوه او یا زیات مواد.ځ

 .ئد

   .ياضافه کړ مواد ور ېسته مخلوطواو ور يکړ ېمواد ویل ياصل ئلومړ ېترتیب چ يپه د

 کومو موخو لپاره اصلآ مواد سره مخلوط کوو ؟ د.پ 

 کیدو او دویلو  د ياصلاح کړ ېتشکل ی ېبراد د يلوړه کړ ېی ياستحکام او سخت ېچ.ځ 

 . يورکړ بدلونته  رنګ ېیا ی اوي راټیټه کړ ېدهدایت درجه ی یښنابر

 ېچ يمخلوط څخه برونز په لاس راځ دواړو موادو د يد د يمثلآ مس او قلع يخالص مواد ډیر نرم د

 مخلوط کولو په واسطه راټیټیږی د ویلی کیدو درجه دې ک ولوپه نرمه لحیم ک . ئلوړ د ېاستحکام ی

  . يمنځ ته کیږمخلوط کولو په واسطه را مقاومت د یښنابر لوړ د کې  ریزیستینس  په سمونود

مخلوط سره  يخمیر مخلوط  د ېیو چدن ېشو چ ئپه واسطه مونږ کولا ي څه ش د.پ 

 پرتله کړو؟

مخلوط نه په حالت  يد خمیر ېحال دا چ يبلیت لرریخت قا د چدنو مخلوط ډیر ښه د.ځ  

    . يقابلیت لر بدلونبڼې  دې ک یخنې نه په حالت د او ېک تودوخېد 

 ي .قابلیت ښه کیږ بدلون بڼې د ېقابلیت ښه او یا یکولو ریخت  یا د ېه یو په ګډولو سرناسبو موادم د

 ؟ يد مسو د اهمیت وړ مخلوطات کوم د.پ 

برونز  ېمخلوط چ يمس اوقلع یا د او يځژیړ په لاس را ېمسو او د جستو مخلوط چ د.ځ 

نیکل اوجست  –مس  یا د سره چدن اوې مخلوط چ يجست او قلع –مس  یا د او يتشکلو

 . يځمنځ ته را ويلینقره تشک ينو ېمخلوط چ

. او بر  يژیړو او  برنزو دوام داره نومونه د لکه د يمخلوطاتو په واسطه منځ ته راځ د ېنومونه چ دا

 . يځمنځ ته را بنسټ په اړتیا نقره د ياونو –د المونیم برونز  سره چدن یا –عکس لکه خاص ژیړ 
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څه مقصد یا مرام  ول دوه کسربو علا د سلمې  ۲څخه تر  ۴د  ېط کژیړو په مخلو د.پ 

 ؟ي لپاره د

 يراځ ېژیړو براده لنډه ما تیدونک د ېعلاوه کولو په واسطه د کار په وخت ک يد د.ځ 

 .  ئد یکار د قابلیت ښه وال د ېدا یې چ

باید  ېی زاویهې دبرا د وسایلو د پرې کولو کبله د ېنو له همد يزراتو واقع دو په لڼډ ېسرب په مخلوط ک

 . يو ۍکوچن

 ؟ يکوم کار په واسطه ژیړ سختیږ د.پ 

په  –کول  ې. لکه حلاج يورکول ژیړ سختو بدلونته  بڼېفورم یا  ېپه یخ حالت کځ . 

باتو سره فورم ته یا د څټک په ضر –سطه له قالب څخه تیرول د کش په وا کېساړه حالت 

 ورکول . بدلون

  ېد ژیړو حلب ېیا نرم ېسختې چ يشئ مخلوط څخه کیدا ېله همد

 .يحاصله کړ ېککولو  ېحلاجیخه په  ېخپله سخت ېچ يش ئ. هغه کولا يش يجوړ ېنګا

 ؟ يمیږژیړ دوباره نر يکوم عمل په واسطه سخت شو دپ .

 .ګراد ېد سانت ېدرج ۲۱۱د کچه ورکول په  تودوخه.ځ 

ید وخت په وخت هغه با ېنو اړین ده چ يش ئورکړا بدلونفورم  د ېژیړو ته په یخ حالت ک يکه چیر

وخت په تیریدو  او که نه د يش ئکړا يلر يجود دمو ښېپک ېڅو هغه کششونه  چ تر يش توددوباره 

   ي .رزونه پیدا کو سره د

 ؟   يلحیم موادو سره ژیړ سخت لحیم کیږ په کومو د .پ 

 او پاسفورس مخلوط لحیم په واسطه . ېنقر د.ځ 

لیحم کیږی همدا  ېته چ ېتیککار  د ېنسبت و هغ يویلی کیدو درجه باید ټیټه و د موادو د کولودلحیم 

 . يپاسفورس په اضافه کولو سره لاس ته راځ او ېنقر د ځانګړتیا

 و CuZn37 (Ms63) يڅه معنی لر ېعلامه ګذار يشو ئدر کړا.پ 

CuZn 40  Pb 3 F 44( Ms 58 F44)  و 

G Cu Zn 35( G Ms 65 )?  
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جستو   د يلاس ته راځ ېژیړ تر ېمسو اوجستو مخلوط چ د Cu Zn 37( Ms 63 ) .ځ 

 . يمس د ېی پاتهاو  هسلم ۲۳ ېمخلوط ی

CuZn 40 Pb 3 F 44 ( Ms 58 F 44 ) يحاصلیږ ېژیړ تر ېمخلوط چمسو اوجستو  د 

کیلو ګرامه پر  ۱۱او  يیی مس د پاته سلمې ۲ ېاو سرب ی سلمه ۱۱ ېجستو مخلوط ی د

 . يمت لرکش مقاو متر مربع د يیوه مل

G – Cu Zn 35 ( G  Ms 65 )  مخلوط ېجستو چدن مسو او د 

 . يمس د ېی پاتهاو  سلمه ۲۵ ېد جستو مخلوط ی ې)چدنی ژیړ ( چ

 سته دواو ور ي( استعمالیږ Msژیړو لپاره لنډه علامه ) د ېک ېد موادو په علامه ګذار ېپور لا تر اوسه

 وبنسټیز مه دعلا يوکیمیا ېک ګام لومړيپه  ېک ېعلامه ګذار يلیکل کیده اما په نو سلمېموادو  وبنسټیز

موادو  يمخلوط د ېعلام يموادو څخه کیمیاو وبنسټیزکولو څخه . ورسته له ور وسلمله ( بی Cu)موادو 

 . ينه لیکل کیږ سلمېموادو  ېمخلوط يآخر د يسره لیکل کیږ وسلم د يهغو او د

په  يبرونز په لاس راځ ېچ توتهمخلوطا يقلع مسو او سره دځانګړتیاوو ه کومو پ .پ 

 ؟  ي کول کیږامتیاز ور يژیړ په لاس راځ ېچ ېطاتو کجستو مخلو بل د مسو اومقا

زنګو په مقابل  د او –بلیت ښو یید وښه قا د –سولولو سره  کش او استحکام دپه لوړ .ځ  

 مقاومت .  ېک

مقاومت  ېک زنګو په مقابل د او –فنرونو  –بیرینګونو  مسو اوجستو مخلوطات اصلآ د د

   ي .لر

 يتیل یا روغنیات د ځان سره زیرمه کو ېچ ېو په باره کاتمخلوطات يقلع مسو او د.پ 

 ؟ ۍڅه پوهیږ

 ينوموړ يپه واسطه فورم ورکول کیږ ېعمل ر دټزین د ېحالت ک يته په پوډر يهغو.ځ 

 .يهغو پواسطه مکمل تیل ځان ته جذبو دې چ يتشکلو مخلوط  زنبورغار

سوریو څخه  په اثر د تودیدوفورآ د  يختمیږ يریسو او یا مبلاییلو غوړ والیوه بیرینګ د ګ د يکه چیر

    ي .خپله دوباره منځ ته راځ بیرینګ په او غوړ والی د ځيته راو ئځا تودتیل  يزیرمه شو

 ؟ )سره چدن( يلر ومخلوطات يجستو او قلع –مسو  د ځانګړتیاوي ېکوم.پ 

 پیدا ځانګړتیا کولو لاج ېبراد ېښ او د يکیږکولو سره ریخت  ېهغه په ډیره آسان.ځ 

 ي.ښوییدو ښه قابلیت لر او د بیرینګ لپاره د يمقاومت لر ېوهلو په مقابل ک زنګ د ي کو

شرط  ې.پد يجوړیږ يعمل کو ېپر بار زیات ېاو هغه بیرینګونه چ –مخلوطاتو څخه ارماتورونه  يد د

 .  يډیر لوړ نه و ېسرعت ی يمحیطې چ
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  يڅه معنی لر ېعلام ېلنډ يشو لیکل .پ

. Cu Sn 6 (Sn Bz 6 )   

G –Cu Pb155 n (G- SnPbBz10 ) 

 G – Cu Sn 10 Zn ( Rg 10 )  ؟ 

برونز (  يمخلوط ده )قلع يخمیر يمسو اوقلع یو د ينوموړ     Cu Sn 6 (Sn Bz 6 )ځ 

   .  يمس د پاته یې  يقلع سلمه ۲ ېچ

G –Cu Pb155 n (G- SnPbBz10 ) حاصل  ېچ ده مخلوط يقلع سربو او –مسو  یو د

 برونز( –سرب  –قلعی -)چدن اویا په نوم د يادیږمخلوط ی ېپه چدن ېی

 .  يیی مس د پاتهاو  يقلع سلمه ۴سرب  ېی سلمه  ۴۱ ېچ

G – Cu Sn 10 Zn ( Rg 10 )  په نوم د ېچ يمخلوط د ېجستو چدن وا يقلع –مسو  یو د 

  .يمس د پاته یېیی جست او سلمې  ۳او   يیی قلع سلمه۴۱ يسره چدن سره یادیږ

 . يکیږ ېپه حرف سره علامه ګذار Gمخلوط د  ېچدن

 ېچ ينور جوړیږ ېنلونه او داس –سیخونه  – ېد هغو څخه نیم کاره مواد لکه حلب ېمخلوط چ يخمیر

 . يکیږ ېنه علامه ګذار ئځانګړهغه 

 يیادیږ ېنقر يپه نوم د نو ېچ ونیکلو او جستو مخلوطات –مسو  څه لپاره د د .پ 

 ؟ ياستعمالیږ

ښځو  ارزانه د –مشروباتو میزونه  يالکهول د – ېقاشق او پنج – وسایلو ېد خط کش.ځ 

 .  يمخلوطاتو څخه جوړیږ ېله همدداسې نور او  ېګاڼ

 نیکل په زیات مخلوط سره  . ديرنګ ور بخش سپین ېرنګه مخلوط ته یو نقره ی ژیړ ئنیکلو مخلوط د د

  . CuNi25 Zn 15 (Ns60-25) ډول په بیلګې د  يتیږعمر دوام زیا یی د

 ؟ ياستعمالیږ تمخلوطاکولو ریخت  بهتره جستو د څه لپاره د د.پ 

 يریخت کیږ ېک او کوکیلونو په قالبونو ېشګ هغه د ېپرزو لپاره چ دکولو ریخت  دځ . 

 . ېعملیه صورت نیسکولو ریخت د ېفشار لاند د ېډول ی ځانګړيپه 

چلیو ریخت یپ د او يکیږ يویل ينر ېځکه چ يد يښه بهیدونک ېپه ترڅ ککولو ریخت  دا مخلوطات د

 جوړي  ېتیک ېپه یوه ځل زیات ېچ يش ئپه واسطه کیدا ېعمل فشار د د يپرزو لپاره ښه مناسب دکولو 

  .ي کړ
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زیات استحکام  ېچ يش ئمخلوطاتو په ذریعه کیدا بهتره جستو د په واسطه د يڅه ش د.پ 

 ؟ۍ تر لاسه کړ

زیات  ېاستحکام ی ېچ ي ش ئمخلوط په واسطه کیدا مګنیزیومو د مسو او –المونیمو  د.ځ 

 . يش

 ېټکر په مقابل ک تصادم او جستو مخلوطات د بیا هم دا د يلوړ و ېاستحکام ی ېچ يمواد سره د د دا

 . يهم برابر نه د کچهله هغو څخه په  ځینې او يحساس د

 ؟ يجستو مهم مخلوطات کوم د د.پ 

 مواد ( . ولولحیم ک ېلحیم مواد )دنرم جستو او سربو دد  .ځ 

لپاره د  ولوبیرینګ د لحیم ک پخوا د ېکیدو درجه ټیټه ده دا چ ېلحیم د  ویل ينوموړ د

سربو مخلوطاتو  جستو مخلوطات ګټه اخیستل کیده فعلآ هغه د داکثرآ  ېسپینوموادو څخه چ

 ...عوض کړه.

 ؟ يڅه لپاره استعمالیږ سربو مخلوطات د د.پ 

 اود ېپه جوړولو ک تورو الفبا د او دانتیمون سره په مخلوط کولو د –بیرینګ مواد  د.ځ  

 .ي ګټه اخیستل کیږ ېپه حیث ترکولو ریخت  ېندفشار لا ت دسختو سربو مخلوطا

کوم  ېده چ معنی دا يد  د يلر ځانګړتیاښه د ښوییدو  ېپه وخت ک اړتیا مخلوطاتو بیرینګونه د سربو د د

 ياو جام نه پات يهم بیله غوړو ډیره موده بیرینګ کار کو بیا يش ختمیا غوړ  ېچرببیرینګ  وخت د

 . يکیږ

 دڅه  لپاره دنیکلو مخلوطات استعمالیږی ؟.پ

حساسو ساعتونو  خطکشونو لپاره د کچې يد ریزیستینس سیمونو لپاره دعاد یښنابر د.ځ  

 پانډول او دعراده جاتو په پیشتونو کی خطی نوارونه.

مقاومت  ېزنګ وهلو په مقابل ک اود –کم انبساط  ېک تودوخې مخلوطات لوړ استحکام لری په مقابل ددا 

 . ياینور فولاد لاس ته راځ مخلوطاتو څخه د نیکلو د او ېد اوسپن يلر

په څه  يڅخه د نېاو اوسپ -مولبدین –عبارت له کروم  ېمخلوطات چ ېنیکلو خمیر د.پ 

 ؟ يمشهور د يش

 مقاومت سره. ېد زنګ وهلو په مقابل ک سره اوه تودوخه کې مقاومت په لوړ .ځ  

په  يبخاریو لپاره استعمالیږ یښنایېبر سیمونه د يمقاومت یښنابر مخلوطاتو څخه د يکبله له دې له همد

مخلوطات هغو فولادو ته  دا کچېپه همغه  يتیږمخلوط زیا ېاوسپن د ېک مخلوطاتو يپه د ېچ ه کچههر

  :دبیلګې په توګه نه وهی    ېزنګ ی ېچ يکو ېځان نږد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 

 

45  
 

X20 CrNi Mo 18 22 

 ؟ي لر ځانګوتیاويتیتان مخلوطات کوم  د.پ 

کش  لوړه د او يمتر مکعب کیږ يکیلوګرام پر یوه دیس ۱، ۱ ۵ ېوزن چ ئځانګړکم .ځ 

 ېزنګو په مقابل ک د متر مربع او ليکیلو پونډ پریوه م ۴۱۱څخه تر  ۳۱له  ېچ ېمحکم

 زیات مقاومت .

له دا مواد بی ياستعمالیږ ېک فابریکو يپه کیمیاو او جوړولوالوتکو په  مخلوطات د يکبله نوموړ ېله همد

 پرې کولو نود يکار کیږ ېکولو په عملیه پر لاج ېبراد دکه  او يکار لر کولو ښه قابلیت د لاج ېبراد

 . يید کم وبا ېسرعت ی

 سپک مواد :

 ؟ يموادو څخه لاس ته راځ بنسټیزوالمونیم له کومو .پ

 د باو کسیت څخه .. ځ

 . يپه زیاته پیمانه پیدا کیږ ېکاو خاوره کې مواد په ځمکه  يالمونیمو مخلوط د

 . يته رسیږسلمه   ۳تقریبآ  ېچ

 ؟ يکیږ پیدا يباوکسیت چیر .پ 

ارکانزاس او  –هندوستان  –روسیه  – يګرهن –ایسترین  –الماتا  –فرانسه  ېپه جنوب.ځ 

 . يپیدا کیږ ېګیا نا ک

 يباوکس نومیږ ئهغه ځا ېچ ېفرانسه ک ېپه جنوب يجوړیږ ېالمونیم تر ېره هغه مواد چاولین وار لپا د

 . ياوس هم هغه مواد په نوم د باوکسیت یادیږ ېلاسته راغله چ

 ؟  يد يموجود ېطریق دوه  ېکوم ېک جوړولو المونیمو په  د.پ 

 باوکسیت څخه . ېخاور د ېځمک المونیمو جوړول د د  ۴  .ځ 

 . يد خاورو څخه المونیم جوړیږ ېعمل په واسطه چ یا د ارجاع د ېتجزی د  ۳

 . يبیلو لارو مخته وړل کیږ او په بیلو يکوم ټړاو نه لر ېجوړولو ډولونه یو پر بل پور دا دواړه د

 ؟ يکیږ خاوره چمتو ېمونیموپه څه ترتیب ال .پ 

ورکول اود  تودوخه ېفشار لاند د –سره  ېناترون القل کول د ئموادو یوځا بنسټیز د.ځ 

 فلترو په واسطه بیلول .
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 . يشهر په تجربه یادیږ د (بایر)د  ېذکر شوی لار تر ټولو غوره لاره ده چ ۍاما پورتن يلر ېلار يډیر

 ؟  يشویو موادو څخه المونیم جوړیږ چمتو يله د په څه لارو.پ 

 .   ېعمل په واسطه د الکترولیز په کوره ک ارجاع د دځ . 

  . يجریان په واسطه اکسجن جذبیږ د یښنابر دڅخه  ېخاور يالمونیم يچمتو شو د

تر څو یو تن خام  يمواد اړین د يچمتو شو ېخاور باوکسیټ د د کچېڅومره .پ 

 ؟حلت کې په لاس راځې مونیم مایع وال

 .ټ تن باوکسی ۱. ځ 

 . يالمونیم لاسته راځ شاو خوا کېپه  ۳۵٪تقریبآ د 

 کیدو درجه څومره ده ؟ يویل مونیمو دوخالصو ال د.پ 

 . ېګراد درج ېد سانت۲۵۴  .ځ 

ډیر ځیر  ېپه وخت ک تودولو کبله انسان باید د همدېالمونیمو کمه ده نو له  کیدو درجه د يد ویل ېدا چ

 . کړۍ معلومدقیق  ېرنګونه په تیاره شویو ځایونو ک تودوخېد المونیمو د ې چ يو

 ؟ يوزن څومره د ئځانګړمونیمو وال دپ . 

 . متر مکعب يیوه دیس کیلو ګرامه پر ۳،۳ځ 

 ځانګړيفولادو د  برخه د ۲/۴هغه صرف ېچ يسپک ترین مواد د ېموادو په جمله ک يفلز المونیم د

 . يوزن تشکلو

 ؟  څومره ده استحکامکش  مونیمو دوال د.پ 

او  ۳نرم   يمتر مربع بهتر شو يپریوه مل ډکیلو پون ۴۳-، ۹ المونیم يریخت شو.ځ 

 .  يکش استحکام لر متر مربع د يپر یوه مل نډکیلو پو ۳۱ – ۴۲ يشو يحلاج

 ي. لوړ قیمتونه د هغو ياړه لر ېحالت پور دجوړونې پههغو  کش استحکام تر ډیره حده د المونیمو د د

 شو . ئلاسطه تر لاسه کوڅخه د مخلوطاتو په وا

  ؟ يڅه ډول سمبالو ېزنګ وهلو په مقابل ک مونیم خپل ځان دوال.پ 

 . يلوړ مقاومت لر ېوهلو په مقابل ک زنګ مونیم دوال.ځ 

 ېلاند ېهغ د ې. چ يلوپرده په خپل ځان را تشک ياکسجنو سره یوه مقاومت ډیر ژر د ېمونیم په هوا کوال

 . يمواد له زنګو څخه ساتل کیږ
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 ؟ يلیږڅه لپاره استعما مونیم ډیر دوال.پ 

زیرمه کولو  داوبو د -تشتونو –دیګونو  –جوشونو  ئچا مونیم ډیر زیات دوال.ځ 

 رملواو د د لېماشینو پو د – ېساتلو قط موادو د ېدغذای – ېخوراک لوښ د -ظروفونه

 . يجوړیږ ېتیوبونه تر

 ؟  يکولو ښه کار کیږ لاج ېبراد مونیمو  دولص الپرخا ېلاند کومو شرطونو د.پ 

 تیغ او پرې کولو د ېپه وتل –زاویه  ېپه کوچن ېبراد د –په لوړ سرعت  پرې کولو د.ځ 

 مایعاتو . نریود یخولو په 

زاویه  ېبراد د يو ېپه یوه دقیقه ک ېمتره پور ۳۱۱۱څخه تر  ۴۵۱۱سرعت باید په منځ د  پرې کولو د

 ي .و ېپه شاوخوا ک درجو ۲۵د تقریبآ

 يکش ينر د –تیل  چغندرو د –تیل  ولوبرمه ک د –صابون اوبه  بهتره د ېیخولو او غوړولو له پاره ی د

  بون سپریت .یا د صا تیرپینتین او –خاورو تیل  لپاره د

 ؟  يسره مخلوط کیږ يمونیم د څه شوال.پ 

 سره .اومنګان  –نیکل  –سلیزیوم  –مګنیزیوم  مسو سره اوهم د اصلآ د.ځ 

منځ  ېی ېپه موادو ک ياړین و ېچ ځانګړتیاويهغه  يش ئمخلوط کولو په واسطه انسان کولا موادو د د

   . له منځه یوسېپه واسطه  يدهغو ېی ځانګړتیاوي ېمنف او يته راوړ

 روان . کولو دریخت ۳مخلوطات او  ېخمیر ۴مونیمو وال د څه لپاره د. پ 

 ؟ يمخلوطات( استعمالیږ ې)بهیدونک

اود  -يشوپښګرې  – ېحلب –پروفیل  –سیخونو  المونیمو د مخلوطات د ېخمیر۴  . ځ 

 . استعمالیږي شویو پرزه جاتو لپاره پرس په واسطه جوړی

   - قالبونو د شګو  مخلوطات د مونیمو وال ( د ېمخلوطات ) بهیدونک روان ریخت د  ۳

 پرزو ریخت کول .  نریوزیاتو  فشار په واسطه د قالبونه( او د يفولادکوکیلونو ) 

 . دبڼې بدلون مومېحالت کی  تود خمیری مخلوطات بیله برادی جداکولو څخه په یخ او

  ولوسخت ک د ېپور ېانسان د یوه مخلوط په باره کی چه مکمل مواد یی تر هست.پ 

 ؟ ۍڅه پوهیږ يقابلیت ولر

منځ  ېپه واسطه لوړ استحکام او سخت ېعمل دخې او اوبو ورکولو تودود  چېیومخلوط .ځ 

 .  يته راوړ
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 . ۍکړ يتیر کتوڅخه تر  ېله نږدمفصلآ  ېعمل ولوسخت ک د دسپکو موادو

 ؟ۍ واخل ېنومونه ی يقابلیت لر ولوسخت ک د ېمخلوطات چ ېمونیموال.پ 

 G- Al Si Mg – Al Cu Ni – Al Mg Si – Al  Cu Mg.   ځ 

د  يقابلیت ولر ولوپوره د سخت ک ېالمونیم مخلوطات چ هغه د ېک جوړولود طیارو په   

  . يیو مهم رول لر ېڅنګ ک تیتان په

 ؟  يمواد په حیث نه استعمالیږ خالص مګنیزیوم د يول.پ 

 . يله امله نه استعمالیږکم استحکام  هغه د.ځ 

 . ځېمال وړ مواد ګرعاست د ېساحه کهره مګنیزیوم هم په  يمخلوط ش ېنورو موادو سره چ د

 ؟ يش ئسره مګنیزیوم مخلوط کیدا يڅه ش د.پ 

 منګان سلیزیوم  سره. -جست -المونیمو د.ځ 

 ېمتر مربع پور يکیلو پونډ پر یوه مل ۳۴مقاومت تر  ومګنیزیوم دهغو د مخلوطاتو په واسطه د ېچ

 .  يرسیږ

 ؟ ئوزن څومره د ئځانګړمخلوطاتو  منګنیزیوم د د.پ 

 متر مکعب . يکیلو ګرام پریوه دیس ۴،  ۴تقریبآ .ځ 

 . يڅخه دمګنییزیوم مخلوطات له جمله د سپک ترینو موادو  د ېموادو ک يپه فلز

 شو ؟ئ د څه شی په واسطه دمګنیزیوم موادو اور اخیستل له منځه .پ 

 په واسطه . ېشګو اویا د چدنو دبراد د اور پټول د.ځ 

 . يتیږنوره هم زیا ېبلکه شعله ی يپه واسطه له منځه نه ځ منګنزیوم اور د اوبو د

 مواد : يکار غیر فلز او د مواد مکیکو

په  و مواد يفلز هغه هم د ېکار مواد چ او د ېکمکو ياهمیت وړ غیر فلز کوم د .پ 

 ؟ پیژنۍ يزیات استعمالیږ ېکارخانو ک

 –غوړولو او یخولو وسایل  د –تیل  ېځمک د –ربړ  –مواد  ېمصنوع –سکاره ځ . 

 ګلاس او اسبست . –څرمن 

 ؟ يڅه لپاره استعمالیږ ډیر د ېډبرو سکاره په تخنیک ک د.پ 
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 پښګرېد -تودولو بخار د دیګ د د –لپاره  جوړونې سکرو او د رڼا د ګاز د د کوکس د.ځ 

 . يلپاره استعمالیږی ېپروس او د سکرو د ښه کولو د

رو څخه ګټه نو ېسکرو او داس ېګاز اوشعله ی –کوکس  د يش ئانسان کولا بنسټځایونو په  استعمال د د

  .  لۍ واخ

 ؟ يکوکس په څه ډول لاس ته راځ.پ 

 . يورکول کیږ تودوخې ېهوا په حالت ک ېبند د ډبرو سکرو ته د.ځ 

 ېفرعیو ډیر ښه  کار يد د يبهرته خارجیږڅخه د سکرو  ېهغه مواد چ ېورکوولو په ترڅ ک تودوخې د

 . يمحصول بلل کیږ

 ؟ يمحصولات لاس ته راځ ېکوم فرع نور ېکوکس په لاس ته راوړلو ک د.پ 

 .ي خام قیر لاس ته راځ او –بنزول  –رڼا ګاز همدارنګه امونیاک  او تودولو د.ځ 

ښه  د –رنګونه  –مواد  ېنه لکه مصنوع موادو ېمتیډیر ق يکار وش هم موادو نور ېتنیو آخرکه په پور

  نور . ېسمواد او دا يچالان موترونو د دحلولو مواد  د –درمل  ېطب -مواد   ناو د سو يبو

 ؟ يلر ېتله کوم ښه والی اوګټنورو سکرو په پر لرګیو سکاره د د.پ 

 .  یکیب نه لرهغو تر سکاره له سلفرو څخه پاک او د ينوموړ .ځ

ګاز او  د ېشرط چ ېپد ياستعمالیږلپاره تودوخې  د ېعملیه ک هپ ولوسخت ک کبله د ېهغه له همد

                      ينه و يموجود يد يشو ېلپاره جوړ ولود سخت ک ئځانګړ ېچ ېکور یښنایېبر

  ؟  يراځد تیلوڅخه لاس ته  ېځمک مواد د اهمیت وړ کوم د .پ 

 يپه کیمیاو ېقیر ډوله مواد چ  -تیل  غوړولو د –ولو تیل تود د –د ډیزلو تیل  –بنزین .ځ 

تیلو څخه  پروپان او بوتان ګازونه د سرکونو قیر همدارنګه د د ياستعمالیږ ېفابریکو ک

 .  يجوړیږ

 دځمکې دبوتان تیل دسکرو ښه سیال بلل کیږي .

  موادو په صفت پیژنو ؟ ېکوم مواد د مصنوع.پ 

عبارت  او  یا په بل يطه لاس ته راغلی وپه واس ېد سنتیز دعمل ېهغه موادو نه چ.ځ 

 .يو ئکړوربدلون  ته موادو ېطبع ېتعامل په واسطه ی يکیمیاو د ېهغه مواد چ

 مواد په حیث . يسنتیز يیوه نو کولو د دوو او یا زیاتو موادو د ځای رت ده له یوسنتیز عملیه عبا د

 ؟ يپه لاس راځ ېمواد په حقیقت ک يموادو څخه اصلآ مصنوع بنسټیزوله کومو .پ 
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 تو څخه.محصولا تیلو د د ېځمک اویا د –اوبه  –هوا  -سکرو –) کلسیوم (  ېله چون .ځ 

ارزش وړ مواد  د ئله کبله یو مکمل نو اغیزو يیا فزیک او يیا بل کیمیاو په واسطه او ېسنتیز دعمل د

  ي .استعمال ولر امکانات د ياو نو ي ځانګړتیاوينو ېچ

 ؟ يد ويګروپونو یا ډولونو تقسیم ش يمواد په کومو اصل يمصنوع.پ 

تماس په وخت  او خوځښټ د ېهغه مواد چ -يولرې کولو سخت قابلیت د ېهغه مواد چ.ځ 

 ېبعطاوهمدا رنګه په  – يقابلیت نه لر ېد سخت ېهغه مواد چ – جوړونې ېروڼا ی ېک

 سلیزیوم . او مواد يموادو بدل شو

  . يش یډولونه انسان بیلول بیلبیلا ډیر  ېک په دننه  ګروپونو ياصل يد د

 ؟ۍ څه پوهیږ ېلاند ېکلم رت موادو يقابلیت لرونکو مصنوع دکولو  يسخت دپ . 

څخه  ېدعمل يد سختې چ يهغه مواد د مواد يمصنوع ېبلیت لرونکقاکولو  يسخت د.ځ 

 . ئ بدلیدا يموادو نه ش ېوروسته نور په پلاستیک

 . يکیدو او بهیدو نه لر ېقابلیت د دوباره ویل ينه ش ئڅخه هغه نور محلول کیدا ېورسته له سخت

 ي.پشان مواد د يشیر ېد ونود کنډ او –څخه پینول  ېموادو له جمل يسختیدونکو مصنوع د

 ؟ يپه څه ډول صورت نیس وکولکارې موادو سخت  يمصنوع د .پ 

 ېګراد پور ېسانت د ېدرج ۴۳۱تر  ېپه عین وخت ک ېپه واسطه چ ېپرس دعمل د.ځ 

 . يرکول کیږتودوخې و

پلاستیک ډوله اوپه ډیر کم  نرم  ئلومړ ېک قالبونو يفولاد تودوډوله مواد په  ېدا کنډ ېترڅ ک يپه د ېچ

څنډی پخ  ېورسته صرف تیر ېچ يمکمل ډکو کچې يقالبونه تر د ي. هغه دا فولاد يسختیږ ېوخت ک

 . یکیږ وهل

 ېول او هارن کنډپینپه نوم د  ېمواد چ ېپه واسطه مونږ دا دوه ډوله کنډ يد څه ش.پ 

 پیژنو ؟ يمواد د

مواد  ېول کنډنیپ. او  يخونده او روڼه معلومیږ ېب –بویه  ېمواد مکملآ ب ېهارن کنډ.ځ 

 . ي نه لر ځانګړتیاويدا 

 د لامل ېله همد ېتخت  سخت کاغذ د – ېپرز ېنلدوان او روښانه د ېسپین – لوښېڅښلو او خوراک  د 

 .ي موادو څخه جوړیږ ېهارن کنډ

 ؟ ي پرس کیږ او نوراضافه مواد ګډ موادو سره  ېول کنډپین څه لپاره د د.پ 

 .ياو د پرس پرزو ارتجاعیت لوړیږ ېمحکم ئکارسره دهغو يده پ .ځ 
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 ئسره کیدا ونورو مواد له مخلوط کولو څخه دبی يد ېماتیدونک نسبتآ سخت او مواد  ېخالص پینول کنډ

  . يش ېمات ېپه آسان ېی ېپرز شوي جوړې ېچ يش

 ؟ يضافه موادو په حیث ورسره ګډیږا کوم مواد د.پ 

 جالۍ . ياوبدل شو ېنسا جی تارونه او نور د –میده ګی یا براده  ېیولرګ ډبرو او د.ځ 

 . یټاکل کیږ ېځایونو له مخ استعمال د د –استحکام ډول  او د -موادو ډول  اضافه کولو د د

 ؟ ياو سخت کاغذ جوړیږ توکيتیب سره سخت په څه تر.پ 

 ېموادو څخه په داس ېپینول کنډ يیا حل شو له مایع اوکاغذ بنډلونه  سخت شیان او د.ځ 

 تودوخې په  ېمنظم سخت د راسته ترتیب او او کیڼهیوه طبقه پر بله طبقه  ېچ ېحالت ک

 . یڅخه وروسته پرس کیږسره  ورکولو

کږه  د تجاعیت اوار ېاوږدو اوبدل شویو تارونو په ایښودلو سره دتخت او پلیتونه د ېتخت ېلوی ېجوړیدونک

  ي .و مقاومت لوړ ولو

څخه  توکوسختواوبدل شویو  ونه دښبیرنګونو پو ماشینو اکثره د د ېحلاج د يولپ . 

 ؟  يجوړیږ

دا ډول بیرنګونه له  يره پردیبرس يد بیرنګ دوام یا عمر زیات ش ېلپاره چ يد د.ځ 

 . يیخولو اوغوړولو څخه  خلاص د

 ځله زیات ده . ۵ -  ۱تله بیرنګونو په پر سپینو موادو د بیرنګونوعمرد يد د

سرعت ې هغو ماشینو لپاره چ بیرنګونو پوښونه یا کاورونه د موادو د يمصنوع ولی د.پ 

 ؟ ينه ټاکل کیږ يزیات و ېی

 . يښه قابلیت نه لر دلیګدونېتودخې  د کارونهدا  ېلپاره چ يد د.ځ 

هغه  ېی چجوګه نه د يسره د د ېاو په تنهای يلر امکان تودوخې ېزیات دکارورونو د بیرنګونو  ېدا چ

 .دلیګدونې 

په  يد يشو يپه واسطه دوه یا څو پوسته جوړ ېد پرس د عمل ېچ ېهغه تخت ېلرګ د.پ 

 ؟  ۍهکله څه پوهیږ

پرمخ کښل  ېمواد ی ېد پینول کنډ ېچ ېورق ېلرګ د يشو ېبند پوړډول  ېپه چلیپای.ځ 

 . يد يپرس شو ېپه ترڅ ک تودوخې د ېسخت د يشو

اوبه او غوړو مقاومت نه  د ېپرس تخت د ېلرګ د ېنوموړ يډکو ېسور ېمواد ی ېکنډ ېکعملیه  يپه د

 . يلاسه کوتر  فشار په واسطه لوړاستحکام پرس د او د ېبند پوړد  ېتخت ېنوموړ يلر
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پولستر له  ه یی تارونواو دعبارت له شیش ېچ ومواد ېبند پوړد  ځانګړتیاوي مېکو.پ 

 ؟ يلر يموادو څخه د

هم مقاومت  ېپه مقابل کټکر  فشار او د – مقاومت ېک په مقابلکیدو  يټپ هوا او دهغه .ځ 

سره ځکه په آسانی  يجذب امکان نه لر رنګ د د يصفا او لشمه و ېی مخ باندنی يلر

 . يش ئرنګ کیدا

 .  ياستعمالیږ ېکجوړونه باډیو د وهلو او کشتیو  مواد دپوړیز په لرلو سره دغه  ځانګړتیاوو يد د

لحیم  دپه واسطه  موادو ېکنډ وځانګړد  ښسر بل سره د یو د وصل کولفلزاتو  د.پ 

 ؟ يلر ېڅه ګټ ه پرتله ولوک

او استحکام  ېد سخت ېکم ده چ ې پورېکچ يتر د تودوخه ېپه عملیه ک ولوک ښسر د.ځ 

  ي .نه کمیږ ترڅ کېهغه په  مقاومت د

په  ېعمل يد د ېچ ئه د استعمال وړ دډیره حد تر ولک ښسر ېطیارو او سپورلیۍ په عراده جاتو ک د

سوریو ته کولو  ېچاو د پر تودوخهډیر  ېځکه چ يکیږې تاو مقاومت ثابت پا استحکام ئاهغه ځ سطه دوا

  نشته . اړتیا

     انسان څه  يبلیت نه لرقا کولود سخت  ېچ هکلهموادو په  يد هغو مصنوع.پ 

 ؟ ۍ هیږپو

 . ينرم کیږ تودوخهګراد  ېد سانت ېدرج ۴۱په  نږدي ېچ يمواد د يعهغه مصنو.ځ 

 په واسطه یا د هوا د ېعمل په حالت کی یا د پرس د تودولو د ېمواد چ يعمصنو يدغه تیرمو پلاستیک

  . کږیږي کولو څخه لاج ېمواد بیله براد  ېپرس کیږی نوموړ ېواسطه په مایع حالت کفشار په 

 .يوړتیا هم لر ولوویلډینګ ک ټولو صفتونو دا مواد د يسیره پر دبر

 ېنومونه ی  ځانګړتیاوونورو  د يقابلیت نه لر ولوسخت ک د ېموادو چ يعمصنو دپ . 

 .... ؟ ۍواخل

په شان صاف او  ښېیښد  يډیر مقاوم د ېاو مالګو ک يالقل -هغه په مقابل د تیزابو.ځ 

صورت  يرنګمال ۍهغو او کم مصرف سره د ېاوهم په آسان يکیږ لیدل ېتر يور ېپور

 . ېنیس

ګانو لپاره  ېدریش ژغورنېوالونو او  – يدواننل موادو په نسبت د يکبله د کیماو ېله همد وۍهغ

 .يخامو موادو په حیث هم استعمالیږ ټونه او د لاکو دد عینکو چوکا ياستعالیږ

  ؟ يلر ېګټ ېکومپلاستیک  ېه یښیښ.پ 
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 يتیریږ ېنفشه رڼا هم تر ېی څخه سپک ده د اولترا بښیښ يله عاد ۵۱٪هغه وزن  د.ځ 

ګراد څخه په پورته  ېد سانت ېدرج ۳۱اوهم د   يمت لرمقاو ېپه مقابل کضرباتو  د

پلاستیک  ېه یښیښپه .  يقابلیت لر بدلون د بڼې دکولو څخه  لاج ېله برادبی ېک تودوخه

     ي .ش ئاو برمه کیدا فریز –ېڅخه ښه خراطځانګړتیاوو  تنیوپور د برسیره

 يډیر استعمالیږ ېک او عینکوروغتونونو په  ينفشه رڼا تیریږ ېمواد څخه د اولترا ب يله نوموړ ېدا چ

 اوهم د ېپه الاتو ک کولو کچ د – کېطیارو په کړکیو  مقاوم ده نو د ېپه مقابل ک ضرباتو دې بل دا چ او

 . ياستعمالیږ ېوکښیښساعتونو په 

 ؟ ي تعلق لر ېموادو پور يسلیلوز ګروپ په مصنوع مواد د يکوم مصنوع.پ 

 اوڅیل ګلاس . –څلویید  –ایبر پولکان  د.ځ 

  ي .سیلولوز لر ۵۱٪ – ۱۱٪ ېپه ډول لرګ بیلګې ده د توحجرا ينبات مواد د بنسټیزیو  سیلولوز

 ؟ يڅه لپاره استعمالیږ ایبر دپولکان  .پ 

برک  د –یا دندانه دار څرخونه   ګرارۍ ېیبراپ –مایعاتو دنه تیریدو قرصونه  د.شځ 

 ..نور . ېوارشلونه اوداس -لاستې -بکسونه–پایبرونه 

 يجریان د عایق مواد په توګه نه ش یېیښنابر کبله د ېنو له همد يولکان پایبر ځانته رطوبت جذبو ېدا چ

 ئ .استعمالیدا

 ؟يانسان باید کوم شی ته ډیره پاملرنه وکړ ېک کولو سلوییدو په کار د.پ 

زهر داره  ېد سوځولو په وخت ک ېچ ياور اخیستونکی مواد د ژر سلویید یو ډیر.ځ 

 . يګازونه تشکیلو

 يموجود و بڼهاو یا برادو په سلویید هغه وخت داور اخیستلو خطرناک مواد دی چه د ګرد 

 ؟ي موادو څخه بیلو ينورو مصنوع په واسطه خپل ځان د يڅه ش سلیکان د.پ 

 . يمواد سلیزیوم او آکسجن د بنسټیزجوړښت  هغه د د.ځ 

 .  يمواد کاربن د بنسټیزېموادو  ينورو مصنوع د ېحال دا چ

 ؟ يسلیکان تیل لر د ځانګړتیاوي ېکوم.پ 

 يهغه د مایع وال د يد بویه  ېعملآ ب ياوبو په شان شفاف او صفا معلومیږ هغه د.ځ 

 ېسانت د ېدرج ۳۵۱مثبتڅخه تر ګراد ېسانت د ودرج ۲۱ يمنف د درجه )ویسکوزیتیت (

سره  کچهپه لږ  ېلپاره چ لودغوړو ېموټرو او سطح سلیکان تیل د د مومې ېګراد پور

 کارول کیږي . يځان څخه دفع کو خپل له اوبه
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 ؟ يپه لاس راځ څخه خام رابر ) یا کاوشوک( يڅه ش د.پ 

 . يڅخه لاس ته راځ يشیر د ېرابر دون د.ځ 

 . يلیږدب    رابر تیزابو د علاوه کولو په واسطه دا شیره په خام د یا  ورکولو په طریقه اولوګې د 

 ؟ يعملیه په څه ترتیب صورت نیس ېولکان ېک د ولکان پایبر په جوړولو.پ 

ورکول  تودوخه ېد فشار لاند او يد خام رابر سره ګډیږ لپاره سلفر ېعمل ولکان د د.ځ 

 . يکیږ

 .ي ناک نه وښ رابر نور سر يپه لاس راغل ېچ يد سلفر په اضافه کولو سره خام رابر ځان سختو

 ؟ يلپاره ورسره ګډیږ ېاو یا سختې منر رابر د سلفر دسلمې  څو.پ 

پوری سلفرو ته  ۵۱٪څخه تر  ۲۱پوری او سخت رابر د  ۴۵٪څخه تر  ۲نرم رابر له .ځ 

 اړه لری .

 و .ورکړ بدلوننه یه پیمااعیت  او انبساط د رابر ته په لوارتج ېشو چ ئسلفرو په زیاتولو سره کولا د

 ؟ یمیږډولونه څه نو هرابرو دو يد مصنوع .پ 

 پیر بونان .بونا او  .ځ 

دناتریوم بوتادین اساسآ په  ېلپاره چ يد د يناتریوم څخه تشکل شو د بوتادین او ېټک لومړې بونا نوم د د

 . يسره تشکلیږ مرسته

 ؟ يڅخه لاس ته راځ يڅه ش دبوتادین . پ 

 او یا اوبو د ېاستیلین د کلسیوم کاربید څخه ده )کاربن او کلسیوم( چد استیلین څخه . ځ 

 .ي په واسطه لاس ته راځ تیلو خاورو د د

 ؟ي لر ېتله څه ګټرابر په پر ېطبع رابر د يمصنوع. پ 

 مقاوم همدا رنګه د ېتیلو په مقابل ک د –لريدوام  داوږ -تودوخې هغه په مقابل د. ځ 

 . يسولیدو  لوړ مقاومت لر

 يله مصنوع يمقاومت لر ېد تیلو په مقابل ک ېشلونه چهغه وار کبله دعراده جاتو ټایرونه او ېله همد

 . يرابرو څخه جوړیږ

 ؟ يڅه دنده لر ېک پرزو خوځندهپه  ګریس اوغوړ. پ 
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سولولو څخه  دئ هغو د ېچ يوتشکل  پرزو تر منځ یوه پرده خوځندوهغه د دوو . ځ 

 . يیی هم راکموکچه  تودوخېد  او يکو ژغورنه 

 . يراکمو تودوخه مقاومت او مښلو هغه د

 ؟ ۍپه هکله څه پوهیږ( ویسکوزیتیت  )څکیدو  تیلود د. پ 

 . روان که او يټینګ مایع د ېچ يمایعاتو د حالت څخه بحث کو د.ځ 

او دا  يتیلو ترمنځ موجود ده بحث کو اوبو او د ېبت څخه چسڅکیدو له هغه ن مایعاتو د وزیتیت دویسک

 ده . ې( ښودل شو(Eجه رد ېپه انګلیس ډیر کمSAE) نورم او استندرد سره ) يلمللا په بین

 ښو غوړو موادو څخه لرو ؟ د پرزو تر منځ  خوځنده مونږ د هیلې ېښ ېکوم.  پ 

 ياو دغوړو ژور جذب ولر ينه و ېژر اور اخستونک ېده چ دا هیلهغوړو څخه  ېد د.ځ 

په  ېچ يونه لر وېځانګړتیا)سرښناکې( ې کنډ او يڅخه آزاد و ځانګړتیاوو ېد تیزاب او

 . يش هسره سریښ ن ېخپل منځ ک

هغه ماشینونه ځانګړې در وړده . ق د ډیر ېپه ماشینو ک ئځانګړاور اخستلو لوړ مقاومت  موادو د ېد د 

غوړ  لرونکيسریښ  له منځه وړېفلزات  مواد ېغوړو تیزابد  تودیږي.ډیر  ېکحالت  په  ېچالاند  ېچ

  .رسولی  ينش رتهسمواد خپله دنده 

 ؟ يڅه لپاره استعمالیږ تیل اوغوړ اصلآ د ينبات. پ 

 . يیخولو اوغوړولو لپاره استعمالیږ د ېک وونفلزاتو په کار د. ځ 

لپاره  د فلزاتوکبله  ېنوله همد يغوړولو قدرت لر ډیر ښه د يد زیتون غوړ چغندرو او د غوړ لکه ينبات

 . ي مناسب غوړ دځانګړې 

  ؟ يلر ېګټ ېکومغوړو په پرتله  ينبات غوړ د ېمعدن .پ 

 .وي هم نهنګ غلظت او ټی ويشیره نه جوړ ېهغه په خپل منځ ک. ځ 

 ېمعدن بنسټ رګټو پ يد د ، ياخستلو لوړه درجه لر او اور ولود جوش ، يهغه له تیزابو څخه آزاد د

  . يډیر ښه والی لر ېکپه مقابل  غوړو يغوړ د نبات

 ؟ي څه لپاره استعمالیږ د يیادیږپنجول غوړو هم  په نوم د ېغوړ چ ګډ يمعدن.پ 

 . يلپاره هم استعمالیږ نود ساعتو آلاتو او يظریفو میخانیککوچنیو او  د.ځ 

  . ياو نه وچیږ يتیل نه ټینګیږ دا

 ؟ يغوړ استعمالیږ ېڅه لپاره ګرافیت لرونک د.پ 
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 لرونکوغاښ بیرینګونو او د شي لیډیر لوړ فشارونه زغم ېهغو بیرینګونو لپاره چ دځ . 

 .يهم استعمالیږ ېک ېڅرخونو په چالان

 ښلود م ېپه ترڅ ک خوځښتد  ېچ صاف راولي او ئښو  مخ یفلزاتو باندن غوړ د ېګرافیت لرونک

  يراکموهم مقاومت 

 ؟ ياوبه په څه ډول جوړیږولو برمه کد  صابون او یا د.پ 

 . ياوبه لاس ته راځ ياوصابون ياوبو سره ګډو تیل د ولوبرمه ک د.ځ 

 .  ده ۴۱:۴ې ښه نسبت ی کولوئ یو ځاد ، يآسانه کوکیدل ئ یو ځااوبه دا تودېلږ څه 

 ؟ يیخول اوغوړول څه دنده لر ېکار په وخت ک فلزاتو د د.پ 

رامنځته  مخ یصاف باندن ، يکمو را مقاومت ښلوم د ، له منځه وړې وخهتودهغه .ځ 

 . يکو لاښه براده ج،  کوي

 . يهم ګرځلامل  يکموال د يقو د کار د او يدوام زیاتیږ عمر او وسایلو د پرې کولو وسیله د ي په د

 ؟  يڅخه جوړیږ يه له څه شښیښ.پ 

 .  يسره ګډیږ هسوډا او چون –سخته شګه  کوارتنر.ځ 

 لاملکیدو  يښه ویل سوډا د، مواد همدا سخته شګه ده  بنسټیز ېجوړونک ښېیښ د ېترڅ ک ېپه د  ېچ

 . يوربخښ ېته روڼوالی اوسخت ښېیښچونه  او ځيګر

 ؟ يلر ځانګړتیاوې مېه کوښیښ.پ 

  ي ،لیدو قابلیت لر ېور ېد پورده  ېهغه سخته اوماتید ونک.ځ 

هیڅ نه  بهیر یښنایېبر او،  نه ده يښه هاد تودوخې د يحساسیت نه لر ېکمقابل په  يالقل او د تیزابو  

 .ي عایق مواد د یښنابر د ېیعن يتیرو

 ه دهغه دښیښ يعاد ېک په عراده جاتو ينه استعمال لره په لوړه پیماښیښپه لرلوسره  ځانګړتیاوو ېد د

ماتیدو په وخت  د ېه چښیښ ځانګړېیوه  يیی لر ېټکر او ضرباتو ک په مقابل د ېچ لاملژر ماتیدو په 

 .  استعمالیږي ينه توییږ ېک

 ؟ي ډولونه کوم د وښیښوړ  باور د.پ 

  پرمخ او پوړلکه یو  يو شوي جوړه ېو څخه داسښیښ پوړونو د څو ېچه ښیښهغه .ځ 

 . يو ئشو چمتو پوړ ئځانګړ ېی
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 ېپه واسطه داس کولو سرښ موادو د يعمصنو و څخه دښیښتو زیا یا د دوه او ښېیښ پوړیزه څو

لرونکې په واسطه سخته او کشش  يیخوال يناڅاپ د ېمخ پرده ی او د وي ېنه وازیدونک ېچ یږي جوړ

 .يش ېپه کوچنیو زرو توی ېټکر په وخت ک د ېمرام لپاره چ ېد دوي ، 

 ؟ يلر ې ځانګړتیاوياسبستو مواد کوم د.پ 

 . دينه  يښه هاداو یخنۍ  تودوخې اود –تیزابو مقاوم  د –اسبست د اور مقاوم .ځ 

 . ي موادو څخه جوړیږ يمعدن د نواسبست له ډیرو نریو تارو

 ؟ يلپاره استعمالیږاسبست د څه .پ 

،  يمخنیو څپود د –مقاوم بکسونه  ېد اور اخستن – ېاوساتنی دریشی ګان ژغورنې د.ځ 

 .ي هوا د نه تیریدو لپاره استعمالیږ دغږ او

هوا په  او د و پواسطه پوښل کیږي ،تخت ېرابر د څخه  دواړو خواوو لهغږ د نه تیریدو لپاره اسبست  د

 يپرس په واسطه جوړیږ سره د بڼو بیلا بیلوپه  وروسته او ئسمنتو سره یوځا مواد د ېاسبست ېمقابل ک

 ياو همدارنګه دیوالونه هم دهغه په واسطه پوښ کیږ یږيک لهغه په واسطه پوښ د تعمیراتو بامونه د ېچ

.  

 . دموادو ازموینه ) امتحان (

 ؟ يموادو ازموینه څه مرام لر د.پ 

 اومخلوطات معلوم کړو . – ځانګړتیاوي –ډولونه  موادود شو ئهغه په واسطه کولا د.ځ

موادو په لابراتوارونو  د ېازموین يفزیک او يکیمیاو ېاو دقیق ېکار په څانګو ک د ېازموین ديموادو عا د

 . ېصورت نیس ېک

 ؟  په څه ډول پیژنو ئی شوینه و ېکار پر ېچ پلوهله  مخ ېباندن مواد د.پ 

 فولاد ؟ ېتعمیرات يشو يحلاج۴

 فولاد ؟ وسایلو د يحلاجی شو ۳

 هیی غیر دقیق کچېاو  بڼه يسو اترهز مخ یفولادو باندن ېتعمیرات يشو ېحلاج د۴ .  ځ 

 وي .

 دقیقې  یی ېاوڅنډ يد ېاوځلیدونک ورینخا –فولاد تور رنګه  وسایلو د يشو ېحلاج ۳

 . يمعلومیږ ېتیز
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او  يو يساتل شو ېک مواد په آزاده هوا ينوموړ ېکه چیر يوړ نه د باورد  ېنښ ېد پیژندن يدا ټول

 . يیی زنګو وهلی و مخی باندن

د غیر  سپرغۍفولادو  وسایلوغیر مخلوط  د ېپه وخت ک)تیرولو (  ولوک څرخ د.پ 

 فولادو سره په څه ډول پیژنو ؟ يمخلوط تعمیرات

ې چشویو ستورو سره ویشل د ډیرو  ېپوره شعاو يتیز :فولاد وسایلوغیر مخلوط دځ . 

 .  يو رنګ یی تیز ژیړ

 ېچ ېراو کم ستو سپرغېپه ډول  ېنیز د ېشعاو ېونکځغلید ېفولاد : اوږد يمخلوط تعمیرات ېغیر

په هم هغه  يد کاربن مخلوط یی لوړ و ېچ کچه همخلوط فولادو په هر ېغیری د .ي سور ژیړ و ېرنګ ی

 .  ي شمیره یی لوړه و يستورو تشکل شو دکچه 

 ؟  يکوم قیمتونه لاس ته راځ ېپه عملیه ک ېتجرب کش د د.پ 

 ېسرحد چ ئاوږد پاته شو يمواد دوباره خپل اوږد والی ته ځ ېارتجاعیت سرحد چ د.ځ 

 يدا هغه قیمتونه د  انبساط او استحکامکش  د ځيګر بیرته نهته  ياوږد واللومړني خپل 

  .  يمعلومیږ ېد موادو ښه والی اصلآ تر ېچ

 ؟ څه شی ده يکش محکم د.پ 

یوه  پر ډپه کیلو پون او يکیږء اجرا ېپر ېکش دعمل لاند د ېموادو لوړ ترین بار چ د.ځ 

 . ي کیږلامواد نور سره ج ېچ ېحده پور ېتر د يښودل کیږ سره متر مربع يمل

ده  دا ېمعنی ی يمتر مربع و يکیلو پونډه پر یوه مل ۱۳ ېی يد کش محکم ېپه توګه یو فولاد چ بیلګې د

آخرنی سرحد دی  يمحکم د ېدا ی يش زغملېکیلو پونډ بار ۱۳موادو  ېمتر مربع مقطع د د يهر مل ېچ

 .ي بار نه ش ېسرحده پور ېمواد باید تر د ېچ

 ؟ يهیږانسان څه پو ۍلاند ېشلیدلو انبساط تر کلم موادو د د.پ 

 په پرتله د ېله مخ سلمې د ېاوږد والی د شلیدلو تر سرحده پور ېبار لاند موادو د د.ځ 

 سره . ياوږد وال لومړنې

 يدهغه اوږد وال ېبار لاند متره ده د يمل ۴۱۱بیله بار څخه  ياوږد وال لومړنېموادو  بیلګی په توګه: د د

   ئ . د ۵۱٪مواد انبساط  ېد نوموړ ېحالت ک ېنو په د يوشلیږ ېچ ېمتره ده پخوا له د يمل ۴۵۱

 ؟ يمنځ ته راځ بڼې بدلوند  يدایم ېکوم وخت په یوه مواد ک.پ 

 . يبار د ارتجاعیت له سرحد څخه زیات ش ېکله چ.ځ 
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 .ي صورت نیس کې په عملیوکولو  ياو حلاج پښګرې – کږه ولو د ېچ يدا هغه څه د

 ؟ يانسان څه پوهیږ ېتر عنوان لاند يسخت موادو د د.  پ 

عبارت له یی ښکی یی  په مقابل ویوه بل مواد د داخلید د ېه مقاومت چموادو هغ د. ځ 

 . موادو څخه ده د يسخت

 . ي ودل کیږښپه عدد سره  ېد درج يسخت د ېله مخ ېدعمل ېازموین د يسخت د ۍهغو د يموادو سخت د

   ؟ يد ېموجود ېعمل ېازموین د يسخت د ېکوم. پ 

 . يد ېعملینې د ازمو يسخت موادو د ل داوروکپرا –ویکرس  –روکویل  -برینیل د.ځ 

 بڼېد ډول او  ېنرم ده او که سخت او همدا رنګه د تیک ېموادو حالت چ د ئومړپه واسطه ل عملیو ېد د

 . يعملیه ټاکل کیږ ېله مخ

 ؟ يصورت نیس ډولپه واسطه په څه  ېبرینیل دعمل ازموینه د يسخت موادو د د. پ 

 ېازموین د ېواسطه چیوه معلوم فشار په  ده )مرده کی ( ساچم يفولاد يیوه سخته شو.ځ 

 . يواردیږ ېباند ېپه تیک ېلاند

 د برینیل د ېفشار له مخ يشو سطحه او د وارد يداخله شو ېپه واسطه د ساچم ېتګلار ېهمد د ېچ

 .  ي لاسته راځ HBعدد ې سخت

 ؟   ي بیږحسا ډولپه څه   HBعدد  ېسخت د ېد برینیل د عمل.پ 

 ې چ ویشل کیږيننوتلی ده  ېساچمه پکښ ېبار یا فشار په هغه سطحه چ يوارد شو.ځ 

HB = F: Ao ئمتر مربع د يپر مل ډکیلو پون ېیواحد  کچې د ېچ . 

نورم او ستندرد له  د يښودل کیږ Fپه  ېبار چ ئشو او وارد Dپه  ېقطر چ ېساچم د ېعملیه ک ېپه د

 . يد يښودل شو ېدو په تابلو کموا د ېموادو ډول او سخت د ېمخ

 ؟ يمتر مربع څه معنی لر ېپه میل ډکیلو پون   HB 30 / 5 -30  =210لنډه علامه د .پ 

 قطر د د ېد ساچمې چ ۲۱عدد =  يڅوچنده شو HBسختی ازموینه =   د برینل دځ .

او  sec 30او دوام د بار  5=  ېقطر دساچم D يراځبار لاسته  ئسره وارد  شو Dمربع 

 . یعدد د تېبرینیل دسخ متر مربع د يپر میل ډکیلو پون 210د 

ډول  يپه د ېله مخ ېبیلګ نۍپورت هغه د يشو ئورکړا ينه و ډ سرهبار په کیلوپون ئوارد شو ېکه چیر 

   Kp F=30.D2 =30.5.5 750= حسابوو 
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 کش استحکام تر لاسه کړو ؟ دعدد څخه د ېسخت د برینیل د ېشو چ ئپه څه ډول کولا.پ 

 HBدبرینیل دسختی عدد x 0/35د کش استحکام = ېوړده چ باور دفولادو له پاره  د.ځ 

عدد  ېسخت برینیل د کش استحکام = دد  ېده : چ يدا کاف ېشعباتو کپه  کار . د 30

HB30   وویشل شي  3په           . 

 ؟ يپر مخ بیول کیږ  HRCپه څه ډول د روکویل عملیه .پ 

کار په  دسره  فشار په لرلو ېمخکن  Kp 10مخروط د  ئنت څخه جوړ شود دیا ما ۴ . ځ 

 بار یا ياصل 2. يعدد ولاړه و 100په عقربه یا ستنه  ېفشار د ال د يل کیږتیکه کیښود

ستنه  ېآل او د فشار د ۍته کړبار له تیکه څخه پور ياصل 3که وارد کړۍ  یتپه فشار 

 .ې څو ښی ېوګورۍ چ

یعه په ذرې ساچم يفولاد ېپه واسطه اما د یو HRBلاره د  همدېشی په  ئنرمو موادو عملیه کیدا د

 .  يامتحان ش

 ؟ يته رسیږد ویکرس عملیه په کومه تګلاره سر.  پ 

 . يفشار راوړپه تکه کارد يو يامانت څخه جوړ شوله دی ېد یوه هرم په واسطه چ. ځ  

 ېچډول  ېهغه په د يد عدد په شان لاسته راځ يسخت برینیل د هم د HVعدد  يسخت د ېد ویکرس د عمل

 .وویشل شي ېپه ننوتلی سطحی دتیک  بار ئشو ېعمل

 ؟ يلنډه نښه لیکل کیږ يسخت په څه ډول د ویکرس د .پ 

 HV 30 = 735 Kp / mm 2 .    ځ

لو او بار څخه هرم د ننوتلیو  دیا ګونا ده د KP/ mm 2 735 ېعدد چ يسخت ویکرس د د

 . يده لاسته راځ Kp 30 ې چ

 ؟ ريل ېنورو عملیو په پرتله څه ګټ عملیه د د ویکرس. پ 

هرم په واسطه  دې تیککار د ده کچ ېننوتل ۳.  يکیږء سره اجرا يکار په تیزدا   ۴  .  ځ 

اوهم  يپنډوالی یی کم و ېچ ېهغه تیک ۲. يامتحان شې چ يش ئکیدا يکمه وکه څه هم 

  ي .امتحانیږ يسخته وپوړ سره  په کم ېسطحه ی ۍباندن ېچ ېهغه تیک

 سبه لاره ده .تکمیل شویو تیکو لپاره منا د ېځانګړویکرس عملیه  د

  ؟ يکیږء عملیه اجرا يسخت په څه ډول د روکپرال د.پ 
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په دکاروزن په اچولوسره  سختو موادو د او یا يیوه فولاد انسان د ېعملیه ک ېپه د. ځ 

عدد  يسخت دروکپرال  څخه د يزیاتوال هغه وزن د د ېچ يصورت نیسې تیکه باند

 . يبیږحسا

. نوله  يپیر لرتو ېنه بلک يقیمتونه یو د بل سره مساو يغلپه واسطه په لاس را ېعمل روکپرال د د

 نوروعملیو په پرتله دقیقه نه ده  . کبله د ېهمد

 ؟ يش ئکیدا منځتهرا ېازموینی په ترڅ ک موادو د د نښې ېکوم.پ

 ځایونه . ياوخال ېسور يلو –زونه در –یونه ګرد ځا يخال ۍثر کوچنهوا په ا د.ځ 

 ېاود ازموین ي کیږ يحالت پات لومړنیتیکه په خپل په کار د  ېپه ترڅ ک ېد ازموین ېچ

 . شينه لیدل و ېپکښباید  ېنښ ېڅخه ورسته کوم

 ؟ يد زیانه ېب ېموادو ازموین د ېکوم.پ 

 د –د تیلو ایشولوتجربه  -طیسی تجربهمقنا یښنایېبر –تجربه  يپوډر يطیسمقنا ځ . 

اکسریز او اولتراشال  د –په واسطه موادو  يازموینه د رنګ د درز ېیا سطح ېطبق ۍباندن

 شعاع  په واسطه . ګاما اویا د –عملیه 

د تیکو  ېک بهیرپه  جوړونې فولادو د د يش ئاود اولتراشال ازموینه کیدا–تجربه  يمقناطیس یښنایېبر

  . ېڅخه کنترول وکړ

 ؟ په  واسطه څه شی معلومولی شو ېایشولو د ازموین د تیلو د.پ 

 . ېتیکو ک ياو فولاد ېځایونه په چدن ېوتل –درزونه  .ځ 

 يته راوز ېتیکو باندنۍ سطح دوباره دې په وخت ک يتیل د یخوال يجذب شو

 . ېراښی درزونه ډول ياوپه د

 ؟ ۍهیږپه هکله څه پو يماتوال د ځایونو ستومانه شویو د.پ 

صورت  ېتیکه ککار په   ندهځخوپه  ېبار لاند ېد بدلیدونک ېچ ئدا هغه ماتوالی د.ځ 

 . يو ئپوره کړ ېسرحد ی ياو د ماتوال ينیس

هغه  ېچوزغمي  ېپور حد  ټاکلېبار تر یوه  ېمواد بدلودونک ېنوموړ يمحکم ده که چیر يمواد دایم یو

 ده. ېمیلونه پور۴۱څخه تر  ۵د  ېپه فولادو ک
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 : ژغورنه ېسطح باندنۍ زنګ وهل او د

 ؟ يزنګ وهل څه شی د پ .

 .  اغیزو پواسطه ېباندن د له منځه وړلموادو  د. ځ 

 . ياوکسیدیشن او زنګ وهل یادیږ دا عملیه په نوم د ېفولادو ک په اوسپنه او ېچ

 ؟ ئڅه شی د سرچینې عوامل او یاصل د زنګ وهلو. پ 

داسې خولو او د رطوبت اود لاس د ېچ يعوامل د يکیمیاو یښنایېاو بر يکیمیاو. ځ 

 . ېڅخه سرچینه اخلنورو 

 يګړندله منځه وړل د موادو تخریب او چې اغیزې لري ېاو په عین وخت ک ئځا ډیر عوامل یو  زیاتره

 . يکو

 څه ډول ده ؟زنګ وهلو عملیه  يکیمیاو د پ .

په واسطه او د اوکسیدیشن عملیه  يد تیزابو او یا القل له منځه وړلموادو تخریب او  د. ځ 

 ي .عملیاتو څخه د ويعبارت له کیمیا صورت نیسياکسجنو په واسطه  هوا د ېآزاد دچې 

 کېپه مقابل   وهلو زنګ دې چ یږيکبله له هغو موادو څخه جوړ ېله همد ېنلونه او د اوبو زیرم

 . يمقاومت ولر

 ؟ يمقاوم دکې   په مقابلله منځه وړلو  تخریب او يکیمیاو دکوم مواد .پ 

المونیم   ښه صافوا صاف-نیکل -جست – يقلع –مس  –سرب  –فلزات  قیمت بیه.ځ 

 مواد .   يځای شوځانګړې یو  همدا رنګه

 يد بحر المونیمو مخلوطات د يټاکل شو د تل لپاره نه وجاړیږي بامونه  يمسو په واسطه پوښل شو د

 . يمقاومت لر ېاوبو په مقابل ک

 په واسطه رامنځ ته  يڅه ش د له منځه وړل موادو تخریب او د يمقناطیس یښنایېبر.پ 

 ؟ي کیږ

 مایع په واسطه  ېیوه هدایت کونک فلزات د مواد یا بیلا بیلدوه  ېهغه وخت چ.ځ 

 . ي) الکترو لیټ ( سره وټړل ش
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یوه  په واسطه د بهیر بریښنایې د ېیو ولتاژ او په هغه ک کېپه عملیه  ولود ملمه ک ېلکه چ ېترڅ ک ېپه د

 .ي صورت نیسوړل  له منځه فلز تخریب او

 ؟وجاړیږي د دواړو فلزاتو څخه کوم یو .پ 

د چې هغه هغه فلز  ېچ يدا معنی لر يواقع و ېپه پول ک يهغه د منف ېهغه فلز چ.ځ 

 . يکم و ېکولتاژ په سلسله نورو فلزاتو په پر تله د 

 . يوجاړیږالمونیم  ېعملیه ک دېمسو څخه او بل له المونیمو څخه ده په  دفلز په توګه یو  بیلګې د

 ؟ يلوړ و ئځانګړتخریب  يمیاوکی ښنایېڅه وخت بری.پ 

بل  ه خپل منځ کی یو دفلزات د ولتاژ او هدایت په قطار کی پ هدواړ ېهغه وخت چ. ځ

 . يپیر ولرڅخه زیات تو

موجوده  کچهپه همغه  يواقع و يلر ېبل څخه د ولتاژ په قطار ک دواړه فلزات یو د ېچ کچهپه هره 

 . يت وتخریب زیا ېمنفی په پول ک لوړ او د بهیر یښنایېهغه سره بر ولتاژ او د

 ؟ يکوم مواد د الترولیت مایع په حیث استعمالیږ.پ 

 ..نور. ېاو داس يالقل –تیزاب  – ېلاس خول د –هوا رطوبت  د –اوبه .ځ 

رطوبت لرونکی  د ده، هکمپه پرتله رطوبت لرونکو کوټو  فلزاتو د تخریب عملیه د د ېپه وچو کوټو ک

  . ژغورۍڅخه و ېتخریب دعمل د ئځانګړیدو څخه ماشینونه او آلات څهوا او څ

 ؟ يتخریب وجود لر يکیمیاو یښنایېکوم دوه ډوله بر.پ 

 تخریب . يفلزاتو مقطع تخریب اود لګولو ،کولو  ئیو ځا د دوو فلزاتو د.ځ 

 ؟ يد تماس تخریب را منځ ته کیږ ېپه کومو حالاتو ک.پ 

او روطوبت د  يو ېپه حالت ک لګولوبل سره د  فلزات یو د بیلا بیلدوه  ېکه چیر.ځ 

 ، لار پیدا کړيدواړو منځ ته 

 . ينه کړ ېسره پرچ ېګانی د مسو په پرچ يالمو نیمو حلب کبله انسان باید د ېنو له د

 ؟ يتخریب منځ ته راځ يفلزاتو مقطع څه وخت د.پ

او رطوبت ورته  يمخلوط څخه منځ ته راغلی و فلزاتو د بیلا بیلوکه یو فلز د . ځ 

 . يورسیږ
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مقاوم  ېبیلګی په توګه د تخریب په مقابل ک ( د Al Cu Mgاو مګنیزیوم مخلوط )  –مس  –یو د المونیم 

 . پیر موجود دهخو تر منځ د ولتاژ تورلو بیمخلوط شویو ب موادو دې د د ېنه ده ځکه چ

د نا کار  وجاړیږياو  يباندنۍ سطحه په آسانی سره زنګ وه يد چدنو کار شو يول.پ 

  ؟په پرتله  ېنۍ سطحباند ويش

 . يمقاومت لر ېبل کد تخریب په مقاپرده  ۍد چدنو باندن ېلپاره چ ېد د. ځ 

 ېاو هغه کاربن چ يد کریستالو منځ ته رطوبت ورسیږ يکولو سره امکان لر ېرلپه  ېد چدنو د پوستک

 .  يعملیه رامنځ ته کړ ولوسره د ملمعه  کلو او یا زراتو اوسپنی د کریستا د يموجود د ېپه چدنو ک

 ؟   يمقاوم د ېپه مقابل کې صاف یا خالص المونیم د تخریب د عمل يول.پ 

په مقطع  ۍکبله د دو ېنو له د يتر منځ کشش وجود نه لر زراتو او کریستالو د ۍد دو .ځ

پرده المونیم یوه د اکسجنو  ېسیره پرداو بر ريمنځ تخریب هم وجود نه لزراتو تر دې ک

 . يکو ژغورنهتخریب څخه  اتو او کریستالودزر ېلاند ېهغ د ېچ يتشکلوخپل مخ 

د  ېک ابریکو په بسته بندویوف موادو د ېایغذ لکه د يکبله خالص المونیم هراړخیزه استعمال لر ېله همد

 .  يرول لر ئهم لو ېدیوال په پوښ ک یباندن او ېک په پوښښ بامونو

 ؟   يد  تخریب مقاومت لر په پرتله لږ ېسطح ېښوی سطحه د ۍځیګه باندن يول.پ

 . لريزیات چانس  ېحمل ته د ېتخریب عمل سطحه د ۍنځیګه باند.ځ 

ځیګه څیره ، په مخ  او بل ويئ کار شو ئصفا او ښو یو مخپه یوه تیکه کی که چیرې د بیلګی په توګه 

 ژر له منځه ځي.په پرتله  مخ ئ د ښواو يژر تر ژره زنګ وه مخیګ دا ځ

 ؟ يډه وشڅخه باید ډاو ورانولو زنګ وهلو  د موادو د ېول.پ

موادو  د  . اوهم د يپه واسطه موادو ته زیات زیان رسیږ ېعمل ېد دې ځکه چ. ځ 

موادو مقاومت  په واسطه د ېعمل ېد نوموړځي ، ګر لامل او له منځه وړلوتخریب 

 .يکمیږ

په یوه کال  په واسطهزنګ وهلو  تنها د،  يپه واسطه یو مواد د دایم لپاره له منځه ځ ېعمل تخریب د د

 .   يته په میلونونو زیان رسیږ دخلکو اقتصا د ېک

 ؟يله تخریب څخه ژغورل کیږ مخ باندنیپه څه ډول  .پ 

 باندنې مخ د  –موادو  يود کیمیا –رنګ او لاک  يروغن د –غوړولو تیلو او د. ځ 

 . موادو په واسطه ياو مصنوع ېشکا – يفلز دپوښښ 
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کومې هیلې انسان  چې ياړه لر ېپور ئد استعمال په ځا ههغ ډول په موادو او د ېژغورن د مخ ېباندن د

 .ي لر ېتر

 ؟  يکړو پام يش يغوړ ېپرز ېچ ېپخوا له د انسان کوموشیانو ته باید.پ 

 . ياو وچی ش يهغه باید پخوا له غوړولو څخه پاک. ځ

 له رطوبت یالنده بلباید  څخه پخوا له غوړولو ېتیک ېله هر څه اول ځلیدونک

 . يخولو څخه وژغورل ش لاس د دیا او 

 ؟ي لر هیلېڅخه کوم توقعات یا  ولورنګ وانسان له ښ.پ 

 یا دکرښو په ایستلو کې باید مقاومت ولري  ي ،ښلنښه و ېرنګ باید په موادو باند.ځ 

 ېاوقیمت ی يکاره شرنګ باید ښه ښ يدرزونه وکړ ېچ يو رنګ باید دومره سخت نه

 . يباید ډیر لوړ نه و

ډول یو پربل په ښه  ېچ وللاسه رنګ بلکه ډیر ئپوره کیدا يپه واسطه نه ش ولولاس رنګه یو د هیلېدا 

 . يصورت ونیس يش عملې

 ؟ يصورت نیس ولپه څو ډوله رنګ.پ 

 .يکیږ پاشلفشار په واسطه  هوا د په واسطه او یا د ولوتوش ک عه  دیذربرس په  د.ځ 

 او توش پاشلو د يتشکیلیږ ډول ينازکه او ډبله سخته پرده په مساو -په واسطه یوه متوازنه پاشلو  هوا د د

 . يوخت ډیره سپماکیږ سطه دپه وا ېدعمل کولو

 ؟ي لر ېګټ ېجنو لاک کومد نایترو.پً 

 . ياو ژر تر ژره وچیږ ېښلنهغه ډیر ښه .ځ 

 . يد اور اخستلو خطرات لرګر چې ، استعمال زیات ده  ئهغو د

 ؟ ياور په واسطه وچیږ کوم لاک د .پ

سخت اود ضرباتو  په واسطه تودوخې ېد د ېچ يوچیږ ېکوره ک تودوخې په دلاک .ځ 

 . يومت لرمقا ېپه مقابل ک

 صافوپه کریستال او   هم او يګټه واخل ېک بایسکلونو په رنګ ولو لاکو څخه د د دغو يش ئانسان کولا

 . مینا په نوم هم یادیږي جلا یا دمالي دا ډول رنګ کیږيګټه اخیستل  له همدغو لاکو څخه  ېک ورنګمالی
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 ؟ ېانسان څه پوهیږ ېد پاسفورس کولو تر عنوان لاند مخ باندنيد .پ 

 . ديجوړول  پوړ پاسفورسو د د باندني مخپرزو په  ياوسپنیزو اوفولاد د.ځ 

 نه ده . ېنورو ته متوج ېاو داس يکش يته لکه نر پرزو هغو دقیقو ځایونو او پوړاسفورسو پ دا د

 ؟يصورت نیس راشيمخ منځ ته  ینتور رنګه باند ېسوځول چدمخ  تیکو په څه ډول د.پ 

نوموړې  ۳په کچه تودیږي سانتی ګراد  د ېدرج 400د تقریبآ  ېتیک يشوجوړي  ۴  .ځ 

 ېتنپور ۱ ي سوځ ېتیل بیرته تر ۲ ږيه کیطغو ېاو یا پکښ ېغوړ ېپه تیلو باندتیکې 

 . يتکراریږ ځلهپړاوونه څو څو  ېدر

لامل ښه ښکاره کیدو  تیکو د عملیه اصلآ د ېنوموړ يکیږ شیانو سره پر مخ بیول يعملیه په ډیرو عاد دا

   . يصیږتخریب څخه نه خلا يیمله دا کېپه واسطه تی ېعمل دېو د ا ځيګر هم

 ؟ ۍڅه پوهیږ ېایلوکسیدین ) اوکسدیشن( تر عنوان لاند د.پ 

  ياکسجن يپه واسطه مصنوع بهیر یښنایېبر ته د مخلوطاتو ئمونیمواو د هغووال د.ځ 

 . يورکول کیږ پوړ

 .  پوړ ياکسجن یښنایېبر المونیمو د : ده الوکسال معنی دا

 ؟ يلر ځانګړتیاوې ېکوم پوړد الوکسال  دا.پ 

خپل  يلوړ مقاومت لر ېکپه مقابل  اغیزو ېد کیمیاو ېده چپوړ هغه یو ډیر سخت .ځ 

 ېچ پوړ ولو بنسټیزرنګ او د يډیرښه رنګیږ – ينه تیرو بهیر یښنایېبر – يځان نه پلنو

 . يتشکلو يو ئشو ښښه سر

 ي ،کمان ش او په مرسته کږې څنډو روتی ې دچ ياجازه نه لر ي و يایلوکسال شو چې ېتخت يحلب هغه د

   .ي درزونه معلوم نه ش ېک پوړد الوکسال په  ېلپاره چ ېد د

 ؟شي ئ جوړیدا پوړ دا ېپه فلزاتو باند ره په کومه تګلا.پ 

 نسبتآ ېورکول چ پوړ ېتخته ی – پاشلسره هوا په فشار د – ولوملمع ک – کولو توش د.ځ 

 . يپنډ و

 د يکیږء ه کولو په واسطه اجراطوګانو دغ يو حلبناوسپ يفولاد د ولک ملمع ېجست پواسطهپه  تودولو د

ښه  ېلپاره چ ېد د ، يورکول کیږ بڼهپانو او یا ګل  تیکو رنګ ته د يفولاد په واسطه د ولوک ملمع

باید المونیم د  ئلومړ دبیلګې په توګه : يکیږ ءاجرا ېموادو پر بیلابیلو د پوړونهډیر  زیاتره يښلنو
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او وروسته داعملیه  يمییوم ملمع حاصلواول دجستو اود کاد ېتیک ئاو ډیر يحاصله کړ ملمع کرومو

 .  ياجراکیږ ېپر

 ؟ يکوم د فلز يلپاره اصل ېژغورن د مخ ېباندن د.پ 

ولتاژ په سلسله  ید دبا ږيلپاره استعمالی پوړد سر   ېژغورن موادو د د ېهغه فلزات چ.ځ 

 . يمواد څخه ټیټ و يشو ژغورل  د ېک

تخریب د موادو دسر  ېلپاره چ ېد د ئفلز د يلپاره یو اصل ېژغورن فولادو د بیلګی په توګه : جست د د

 . نه په فولادو يکیږء پر جستو اجرا ېک پوړپه 

 ؟ يکیږ پاشل( لپاره فلزات ول)ملمعه ک پوړسر  په واسطه د يڅه ش د.پ 

 په واسطه . ېتفنګچ پاشلو دفلزاتو د  د.ځ 

 .  يش پاشلټول فلزات او هم فولاد و ې چ يش ئتګلاره کیدا ېپه د

 ؟ ډول صورت نیسېڅه په  يکول کیږور پوړ ېتخته ی ېچ ته وګان ېحلب وهغ.پ 

 نورو فلزاتو یو د ېپه حالت ک تودوخې د ېباند مخ يهغه حلبی ګانی چه د دوی په باندن.ځ 

 . يو ئشو يحلاجپوړ 

نسبتآ لوړ ده اما د تخریب  ېد استحکام مقاومت ی ې( چ Al Cu Mg)  ېنیمو په مخلوطاتو کد المو ترهازی

 د پوړاویا د المونیمو د مخلوطاتو  پوړنیموالمو صفاد  مخ نېپر باند ئیی مقاومت کم ده دهغو ېکپه مقابل 

 . ېتخریب څخه ژغور اووهلو  له زنګ ېتیک ېچ يمنځ ته راځ ېپه ترڅ کي کولو حلاج

 ؟ ۍهیږڅه پو ېعنوان لاندتر لېکول ( د عم يمینا ورکولو ) کاش د.پ

 ېچ يکښل کیږ پوړپوډرو یو  ېه یښیښد رنګ شویو ې مخ پرزو یا تیکو پر باندن د.ځ  

 پوړ اود مینا په څیر صفا يورکول کیږ وخهدتو ېمینا ورکولو په کوره ک بالآخره د

 . يلویتشک

 پوړ ئ نوموړ يمقاومت لر ېتخریب په مقابل ک او د يډیر ښه معلومیږ پوړ ېځلیدونک یا د مینا 

 .ئ لپاره ډیره ښه او مناسب د لوښوکورد  د پوړاو دا  ئ د یماتیدونک
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 نیوونکي سرچیني .

ده د بیلابیلو اروپایې هیوادونو د تخنیکي او مسلکي ز

څخه  وکړې له کتابون  

 

 د استاد شاه جهان احمدزي لنډه بیو ګرافي )ژوند پاڼه( :

 نوم                    :    شاه جهان 

 د پلار نوم            :  محمد جان خان 

 د نیکه نوم            : نظرمحمد خان

 د کورنۍ نوم         :  احمدزئ 

 څانګه                : صنعتي ماشینونه

 م    15/12/1947هـ .ش    ۴۲۳۲د زیږیدلو نیټه او کال  :  

 د زیږیدو ځائ      : حبیب کلا مهلن ـ ګردیز ـ افغانستان 

 زده کړې :

۴۲۲۹  -۴۲۲۳علي علیه رحمه لومړنئ ښوونځئ د   د خواجه •  

۴۲۱۳ـ  ۴۲۲۹د خوست میخانیکي ښوونځئ  •  

۴۲۱۲ – ۴۲۱۳د کابل میخانیکي عالي لیسه د  •  

۴۲۱۴ـ  ۴۲۱۲د کابل د تخنیکي ښوونکو د روزنې انستیتوت  •  

۴۲۵۲ـ  ۴۲۱۴د تخنیکي او مسلکي زده کړو لوړ تحصیلات په فدرالي المان کې د  •  

 د کار کولو تجربې

  ۴۲۲۱ـ  ۴۲۵۲د کابل د میخانیکي په عالي لیسه کې د مسلکي ښوونکي په حیث :     •

۴۲۲۳ـ  ۴۲۲۱د خوست د میخانیکي په عالي لیسه کې د عمومي مدیر په حیث :     •  

۴۲۲۴ـ  ۴۲۲۳د کابل د تخنیکي او مسلکي ښوونکو د روزنې په انستیتوت کې د استاد په حیث :  •  
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 ۴۲۳۳ـ ۴۲۲۴مسلکي ښوونکو د روزنې په انستیوت کې د فني مرستیال په حیث : د کابل د تخنیکي او   •

  

۴۲۳۱ـ  ۴۲۳۳د کابل د بګرامیو د نساجي په حرفوي لیسه کې د سر ښوونکو په حیث :    •  

 د کار وقفه

۴۲۴۳ـ  ۴۲۳۱په هیواد کې د داخلي شخړو له امله د پاکستان هیواد ته مهاجرت له   

۴۲۴۹:  ۴۲۴۳د پکتیا ولایت د خواجه علي په عالي لیسه کې د امر په حیث :  •  

۴۲۹۲ـ ۴۲۴۹د پکتیا ولایت د میخانیکي په عالي لیسه کې د ماشین څانګې د امر  دیپارتمنټ په حیث  •  

ړئ شو کال په پیل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د معینیت له لوري د لوړ عمر له امله راک ۴۲۹۲د    

ژوند په تیر بهیر کې سربیره پر اصلي دنده د فرعي کارونو د سرته رسولد  

د مواد پوهنې په نامه د کتاب : تالیف .  ۴  

د فلزاتو د کار کولو د کتاب په نامه : تالیف .  ۳  

د تخنیکي انځورونو په نامه لومړئ ټوک : تالیف او راغونډونه . ۲  

: تالیف او راغونډونه .د تخنیکي انځورونو په نامه  دوهم ټوک .  ۱  

د لومړني تخنیکي ورکشاپ په نامه : په دري ژبه راغونډونه ..  ۵  

د لومړني تخنیکي ورکشاپ په نامه : ژباړه په پښتو ژبه ..  ۲  

ر ترینر کال راپه دې خوا په ټولو ټاکنو د پکتیا ولایت کې د عامه پوهاوي د ترینر ، ماسټ ۴۲۴۴نوټ : د 

تقدیر نامې او د مبلغ په حیث مو موقت کارونه په فعال ګډون سره ترسره کړي دي او ډیرئ ستاین لیکونه )

 ( د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له خوا مې تر لاسه کړي دي .

        ۴د پوهې کچه   ژبې

          
۳د پوهې کچه  ۲د پوهې کچه      

 اعلی اعلی اعلی پښتو 
 اعلی اعلی اعلی دري
 عالي عالي عالي الماني

 

 دا وه د استاد شاجهان لنډه بیو ګرافي
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 په درناوې
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